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ST 0.0     WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja  Techniczna  ST  0.0  „Wymagania  ogólne”  zawiera  informacje  oraz  wymagania  wspólne

dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania „  Remontu

pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikację  Techniczną  jako  część  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  należy

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  wobec  braku  ogólnych  specyfikacji  technicznych

wykonania  i  odbioru  robót  dla  kubaturowych  obiektów  użyteczności  publicznej  oraz  z  uwagi  na

obszerność i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje

pomiędzy  uczestnikami  procesu  budowlanego  w  celu  odpowiadającej  oczekiwaniom  Inwestora,

dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi

szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja  Techniczna powołuje i  klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad

wyznaczających  kryteria  jakościowe  przy  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  uszeregowane  w

kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:

• Aktualne w dacie wykonywania  robót  Normy Polskie i  Zagraniczne,  których  stosowanie

poprzez  przywołanie  ich  w  towarzyszących  niniejszej  specyfikacji  szczegółowych

specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa

nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo

Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo

nie  ujętych  zarówno  w  Dokumentacji  Projektowej  jak  w  Normach  aktualnych  –

przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją

Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST

• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą

zachodzić  pomiędzy  Normami  a  zapisami  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  wzajemnie

pomiędzy  Warunkami  Technicznymi  o  których  mowa wyżej,  Normami i/lub  elementami

Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i

Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z

zaniechania  wyjaśnienia  wątpliwości  w  powyższych  względach  obciążają  wyłącznie

Wykonawcę Robót.



1.3. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą  

Zakres Robót do wykonania

Zakres robót jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót wg spisu:

LISTA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT DLA ZADANIA:
„Remont pomieszcze ń w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w  Opolu”

(CPV 45100000-8, CPV 45200000-9, CPV 45300000-0, CPV 45400000-1)

ST 0.0                          WYMAGANIA OGÓLNE

ST/B - 0.1                     ROBOTY ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE (CPV

45400000-1)

ST/B - 0.2                    ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-60, CPV 45262522-6)

ST/B - 0.3                    ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE (CPV 45421000-4 CPV 45421100-5,

                                    CPV 45421134-2, CPV45421135-9)

ST/B - 0.4                    ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH (CPV45421140-7, 

       CPV 45410000-4, CPV 45421146-9)

ST/B - 0.5                   ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)

ST/B - 0.6                 ROBOTY OKŁADZINOWE (CPV 45262650-2)

ST/B - 0.7                  ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA PODŁÓG  (CPV 45431200-9, 

    CPV 45432111-5)

ST/B - 0.8                 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1.4. Niektóre okre ślenia podstawowe  

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.1.Zamawiaj ący  -  osoba  prawna  kierująca  się  prawem  publicznym,  która  zawiera  Kontrakt  z

Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót.

1.2.Wykonawca  – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na

warunkach Kontraktu.

1.3.Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.



1.4.Koordynator  -  osoba  prawna  lub  fizyczna,  w  tym  również  pracownik  Zamawiającego,

wyznaczona  przez  Zamawiającego  do  reprezentowania  jego  interesów  przez  sprawowanie

kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami

technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków

umowy.(  w  rozumieniu  Ustawy   Prawo  Budowlane  -  Koordynatorem  określa  się  inspektora

nadzoru - koordynatora).

1.5.Inspektor  nadzoru  -  osoba pisemnie  wyznaczona  przez   Zamawiającego  lub  Koordynatora,

działająca  w  jego  imieniu  w  zakresie  przekazanych  uprawnień  i  obowiązków  dotyczących

sprawowania  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,

specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami

warunków umowy.

1.6.Kierownik  Budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.7.Podwykonawca  - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części

robót  budowlanych,  oraz jej  następcy prawni  albo każda inna osoba prawna lub  fizyczna nie

wymieniona  w  ofercie,  z  którą  Wykonawca  zawarł  umowę,  za  zgodą  Zamawiającego,  o

wykonanie części robót oraz jej następcy prawni.

1.8.Inni  wykonawcy  -  osoby  prawne  lub  fizyczne,  którym  Zamawiający  zlecił  bezpośrednio

wykonanie  robót  na  terenie  budowy  na  którym  Wykonawca  realizuje  zlecone  mu  roboty

budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na terenie budowy.

1.9.Roboty budowlane ("roboty")  -  zespół  czynności  podejmowanych przez Wykonawcę  w celu

zapewnienia  prawidłowego  oraz  terminowego  wykonania  przedmiotu  umowy,  w  tym  również

dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu.

1.10.Teren budowy  - przestrzeń,  w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach umowy.

1.11.Sprzęt  – wszystkie  maszyny,  środki transportowe  i  drobny sprzęt  z  urządzeniami  do  budowy,

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych.

1.12.Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.

1.13.Urządzenia tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane

na  terenie  budowy,  potrzebne  do  wykonania  robót  budowlanych  oraz  usunięcia  wad,  a

przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót.

1.14.Materiały  – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót,

zgodne  z Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez

Koordynatora.

1.15.Oferta  -  wyceniona  propozycja  Wykonawcy  złożona  Zamawiającemu  na  piśmie  w  ściśle

określonej formie, na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami

określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  stanowiąca  integralny  składnik

umowy.



1.16.Umowa  -  zgodne  oświadczenie  woli  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  wyrażone  na piśmie,  o

wykonanie  określonej  w jej  treści  roboty budowlanej  w ustalonym  terminie  i  za  uzgodnionym

wynagrodzeniem.

1.17.Szczegółowe  warunki  umowy  -  dokument  uściślający  lub  uzupełniający  ogólne  warunki

umowy.

1.18.Cena umowna  -  kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie  należne  Wykonawcy za

wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami  warunków

umowy.

1.19.Wada -  jakakolwiek  część  robót  budowlanych  wykonana  niezgodnie  z  dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.20.Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

1.21.Data rozpocz ęcia  - data, określona w szczegółowych warunkach umowy, od której Wykonawca

może rozpocząć roboty budowlane określone w umowie.

1.22.Termin wykonania  - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części

robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do

daty zakończenia.

1.23.Data zakończenia  - data powiadomienia Zamawiającego przez Koordynatora o gotowości robót

budowlanych do odbioru.

1.24.Zmiana  -  każde  odstępstwo  w  wykonaniu  robót  budowlanych,  przekazane  Wykonawcy  na

piśmie przez Koordynatora.

1.25.Cena jednostkowa  - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26.Stawki i narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w ofercie, określające ceny czynników

produkcji  (robocizny,  materiałów i pracy sprzętu)  oraz wskaźniki  kosztów pośrednich,  kosztów

zakupu  i  zysku  i  zastosowane  przez  Wykonawcę  przy  wyliczaniu  cen  jednostkowych  w

kosztorysie ofertowym. 

1.27.Siła wy ższa  - zdarzenie zewnętrzne nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można

było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności.

1.28.Operat kolaudacyjny  - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w

czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych

prób,  geodezyjną  inwentaryzacją  robót  oraz zestawienie  ilości  wykonanych  robót;  stanowiące

podstawę do ich oceny i odbioru końcowego.

1.29.Odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu  -  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości  i

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

1.30.Odbiór cz ęściowy  - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia

za wykonaną  część  robót,  dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany

odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy

zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego.



1.31.Odbiór ko ńcowy  - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz

ustaleniu końcowego wynagrodzenia  za  ich  wykonanie  zgodnie  z postanowieniami  warunków

umowy.

1.32.Odbiór ostateczny  - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.33.Rozjemca  - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia

sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji umowy.

1.34.Ślepy  kosztorys  -  zestawienie  pozycji  elementów rozliczeniowych,  stanowiących  podstawę

płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót.

1.35.Kosztorys ofertowy  - wyceniony przez Wykonawcę ślepy kosztorys.

1.36.Dokumentacja  projektowa  –  oznacza zbiór  wszystkich  zeszytów  Projektu  Budowlanego  i

Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie załączony w ST 00 Wymagania Ogólne 

1.37.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych (ST)  – oznacza dokument

tak  zatytułowany zawierający  zbiór  wytycznych  i  wymagań  określających  warunki  i  sposoby

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu 

1.38.Rysunki – oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i

zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.

1.39.Przedmiar  Robót -  dokument zawierający podzielone na pozycje zadania,  jakie mają zostać

wykonane w Kontrakcie według ceny poszczególnych pozycji,  wskazujące ilość  każdej  pozycji

oraz odpowiadającą jej ceną jednostkową.

1.40.Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  Robót,  rejestrowania

dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i innej  korespondencji  technicznej

pomiędzy Koordynatorem, Wykonawcą i Projektantem.

1.41.Ksi ęga  Obmiaru  -  akceptowany  przez  Koordynatora  zeszyt  z ponumerowanymi  stronami

służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w formie  wyliczeń,

szkiców i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy w Księdze  Obmiaru  podlegają  potwierdzeniu

przez Koordynatora.

1.42.Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót.

1.43.Odpowiednia  (bliska)  zgodno ść -  zgodność  wykonywanych  robót  z dopuszczonymi

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z przeciętnymi  tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.44.Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu

stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez

jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych.  Spis  jednostek  aprobujących

zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.



1.45.Certyfikat zgodno ści  – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,

że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano  wyrób,  proces  lub

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.46.Znak zgodno ści  – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części

Placu  Budowy  i  użytkowania  ich  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i

administracyjnymi oraz przekaże:

• jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

Po  przekazaniu  Placu  Budowy  na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę

przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót.  Uszkodzone  lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa: nie dotyczy

(1) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyko nawcę

Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym

również dokumentację geodezyjną.

1.5.3. Zgodno ść Robót z Specyfikacjami Technicznymi

1.  Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej.

2. Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Koordynatora

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

3. Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z   Specyfikacjami

Technicznymi.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach

Kontraktowych,  a  o ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Koordynatora,  który dokona

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

4. Dane  określone   w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.



5. W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z   ST  i wpłynie  to  na

niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie materiały zostaną  niezwłocznie zastąpione

innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze Specyfikacją Techniczną, ale

osiągnięto  możliwą  do  zaakceptowania  jakość  elementów  budowli,  to  Koordynator  może

zaakceptować  takie roboty i  zgodzić  się  na  ich pozostawienie,  jednak zastosuje  odpowiednie

potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Placu  Budowy  oraz

Robót  poza  Placem Budowy w okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru

końcowego Robót a w szczególności:

(a) Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy

przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające

takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do

zapewnienia  bezpieczeństwa  Robót.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  (w

dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wymagania odnośnie zabezpieczenia Robót podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w

sposób  uzgodniony  z  Koordynatorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach

określonych przez Koordynatora,  tablic  informacyjnych,  których treść  będzie  zatwierdzona

przez Koordynatora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym

stanie  przez  cały  okres  realizacji  Robót.  Wymagania  odnośnie  tablic  informacyjnych

przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto  Wykonawca umieści  na  terenie  budowy ogłoszenie  zawierające dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p.9.3

niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Koordynatora.

(c) Wykonawca  podejmie  odpowiednie  środki  w  celu  zabezpieczenia  dróg  prowadzących  do

placu  budowy  przed  uszkodzeniem  spowodowanym  jego  środkami  transportu,  jego

podwykonawców lub dostawców na własny koszt.

(d) Koszt  zabezpieczenia  Placu Budowy i  Robót  poza Placem Budowy nie podlega odrębnej

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:



(a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,

(b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

− możliwością powstania pożaru.

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm,  określonych  w  odpowiednich

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  powinien

utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie  przepisy,  na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach. Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym

od  dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwo

dopuszczenia  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w

czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte

pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego

odpowiednie  przepisy,  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od

właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności

publicznej  i  prywatnej.  Jeżeli  w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym  prowadzeniem Robót  lub

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń

potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia



tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  dla wszelkiego

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych

na Placu Budowy i  powiadomić  Koordynatora i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  O

fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi

Koordynatora  i zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiającego.

Wykonawca obowiązany jest uzgodnić a właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu Budowy, w

taki sposób aby zapewnić warunki ewakuacji dla budynku szkoły 

1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie

powiadamiał  Koordynatora.  Pojazdy i  ładunki powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie

odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  Robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami

Koordynatora.

1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt

i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem

wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  Cenie

Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpiecze ństwa

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Koordynatora.

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak:

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,

- plan działania w przypadku nagłych wypadków,



- plan działania w związku z organizacją ruchu,

- działania przeciwpożarowe,

- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,

- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,

- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia

przez Koordynatora).

Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  odbioru  końcowego.  Utrzymanie  powinno  być

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały

czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Koordynatora

powinien  rozpocząć  Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego

polecenia.

1.5.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz

inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami  i  będzie  w  pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w

sposób ciągły będzie informować Koordynatora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty.

1.5.14. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zaj ęciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego

(objazdu) oraz oznakowania Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z

właścicielem  drogi  oraz  policją  oraz  do  wykonania  organizacji  ruchu  zastępczego  według

uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i

zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).

Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza dróg)

oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa

drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za

wykonanie wszystkich czynności przedstawić w Przedmiarze Robót.



1.5.15. Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed rozpocz ęciem Robót

Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  pisemnie  wszystkie

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których

teren został  przekazany pod budowę,  za  wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  Wykonawca

zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich

właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.16. Wycinki drzew i krzewów

Na  wycinkę  i  przesadzenia  drzew  i  krzewów  należy  uzyskać  zezwolenie  z  Wydziału  Ochrony

Środowiska właściwego położeniu Inwestycji.

Wykonawca Robót zgłosi wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wykonania wycinki.

Jeżeli  podczas realizacji  prac Wykonawca zniszczy zieleń nie przeznaczoną  do wycinki,  wówczas

zapłaci kary za jej zniszczenie.

 

2. MATERIAŁY

2.1. Źródło szukania materiałów  

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące

proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania  tych materiałów i  odpowiednie

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Koordynatora.

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  czasie  postępu  Robót  w  celu

udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają

wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie

materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Koordynatorowi  wymagane  dokumenty  przed

rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Koordynatorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

z jakiegokolwiek źródła.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a w tym opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty

związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Placu  Budowy  lub  z  innych  miejsc

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do

wymagań Kontraktu lub wskazań Koordynatora.

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Koordynatora,  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić

żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na

danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być  okresowo kontrolowane przez Koordynatora w celu sprawdzenia

zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być

pobierane  w  celu  sprawdzania  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji

określonej partii materiałów pod względem jakości.

Koordynator będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w

czasie przeprowadzania inspekcji.

Koordynator będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem

za nie.

Materiały,  które  nie  odpowiadają  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Koordynatora.  Jeśli  Koordynator  zezwoli

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót,  niż  te,  dla których zostały zakupione,  to

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Koordynatora.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i  do udostępniania świadectw jakości podstawowych

materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności.

W przypadku kwestionowania  rzetelności  badań  laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę

lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Koordynator  ma prawo do zlecenia

dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca

badania potwierdzi  zastrzeżenia Koordynatora, wówczas koszt tych badań  obciąża Wykonawcę,  a

zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.



2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót

i były dostępne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy

w miejscach  uzgodnionych  z  Koordynatorem  lub  poza  Placem  Budowy  w  miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę.

Jeśli  materiały  będą  składowane  poza  Placem  Budowy,  Wykonawca  zapewni  Koordynatorowi  w

dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze co

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla

badań prowadzonych przez Koordynatora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być

później zmieniany bez zgody Koordynatora.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu  na jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany do Robót  powinien  być

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom

zawartym  w  ST,  Programie  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  lub  projekcie  organizacji  Robót,

zaakceptowanym  przez  Koordynatora;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Koordynatora.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Koordynatora w terminie przewidzianym

Kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być  utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Koordynatorowi  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  ST  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,

Wykonawca  powiadomi  Koordynatora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Koordynatora, nie może być później zmieniany bez

jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków

umowy, zostaną przez Koordynatora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu, które nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w  ST oraz zgodnie ze wskazaniami Koordynatora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone przez Koordynatora,  pod warunkiem przywrócenia  stanu pierwotnego użytkowanych

odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i  wykonywanych  Robót,  za ich zgodność  z  wymaganiami ST, PZJ oraz

poleceniami Koordynatora.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej

lub przekazanymi  na piśmie przez Koordynatora.  Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Koordynator,

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Koordynatora nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Koordynatora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte

na  sformułowaniach  zawartych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej,  ST  oraz  w  normach  i

wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Koordynator  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,

wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Koordynatora będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca.



5.2. Program Robót      

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny

zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie.

Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  budowy  zgodny

z harmonogramem  załączonym  do  Oferty.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach

tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne  

POSTANOWIENIA OGÓLNE
6.1.1.  Wykonawca odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  robót  zgodnie  z   Specyfikacją  Techniczną,

poleceniami  Nadzoru  Inwestorskiego,  zgodnie  z  art.  22,23  i  28  Ustawy  Prawo  Budowlane.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać:

� W  zakresie  wymagań  podstawowych:  bezpieczeństwo  konstrukcji,  bezpieczeństwo

pożarowe,  bezpieczeństwo użytkowania,  odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz

ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią

izolacyjność cieplną przegród.

� Warunki  użytkowe, zgodne  z  przeznaczeniem  obiektów, a  w  szczególności  w  zakresie

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.

� Niezbędne  warunki  do  korzystania  z  obiektów  użyteczności  publicznej  przez  osoby

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

� Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

- ochronę  przed  pozbawieniem  możliwości  korzystania  z  wody, kanalizacji, energii

elektrycznej  i  cieplnej  oraz  ze  środków  łączności, dopływu  światła  dziennego  do

pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  ochronę  przed  uciążliwościami

powodowanymi  przez  hałas, wibracje, zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie,

ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.Odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych  możliwe  jest  tylko  w  przypadkach

szczególnie  uzasadnionych.  Przypadki  takie  wynikać  mogą  z  kształtu  i  wymiarów  działki

budowlanej, zagospodarowania  terenu  sąsiedniego  albo  niemożliwości  spełnienia  obecnie

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od

przepisów  techniczno-budowlanych, powodujących  ograniczenie  dostępności  obiektów

budowlanych dla osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3

Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej.

6.1.3.Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji

organu państwowego nadzoru  budowlanego stopnia podstawowego, tj  do tego organu , który

wydał  pozwolenie  na  budowę.  Udzielenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-

budowlanych  poprzedzone  musi  być  wydaniem  upoważnienia  przez  właściwego  ministra,  to

znaczy  ministra  uprawnionego  do  wydania  przepisów  techniczno-budowlanych ,  od  których

miałoby zostać wydane odstępstwo. 



6.1.4.Zachowanie  tajemnic  zawodowych  oraz  wprowadzanie  chronionych  rozwiązań

technologicznych i innych.

Dokumentacja  dostarczona  przez  Zamawiającego  stanowi  jego  własność  i  nie  może  być

używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

Wprowadzanie  chronionych  rozwiązań  technologicznych, zastrzeżone  jest  jako  dobro

niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych

rozwiązań, na  które  Zamawiający  uzyskał  zgodę  dla  konkretnego  obiektu,  stanowiłoby

naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób

trzecich korzystających z tych dóbr.

Jeżeli  w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej , to każde

naruszenie tych zastrzeżeń  spowodować  może dochodzenie z tego tytułu roszczeń  na drodze

postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie  przez  Wykonawcę  do  realizacji  rozwiązań  chronionych  patentami  l  prawami

ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań.

6.1.5.Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji  obiektów budowlanych ,

odpowiedzialne  są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą

specyfikacją Polskimi Normami i  zasadami wiedzy technicznej  oraz za należytą  staranność  w

wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych

funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli  realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w

sposób rażący przy  nie  przestrzeganiu  przepisu  art. 5 Prawa  Budowlanego.  Za wykroczenia

określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten,

kto  wykonywać  będzie  roboty  budowlane  w  sposób  odbiegający  od  ustaleń  i  warunków

określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego

projektu.

6.1.6.Koordynator nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny

z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7.  Za  naruszenie  przepisów  techniczno-budowlanych  w  trakcie  budowy  uważać  się  będzie

odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego

dokonanie  istotnego  odstępstwa  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  wymagać  będzie

zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty

wynikające  z  tego  tytułu  obciążają  te  jednostki, które  dopuściły  się  takiego  postępowania.

Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas , gdy naruszenie przepisów

techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już  po zakończeniu robót  budowlanych (art. 51

ust.).

6.1.8.Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją

Projektową  i  wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  Robót.  Wszystkie  atesty,

świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu

Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru.

Koordynator może dopuścić do użycia materiały posiadające:

b) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z

kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  polskich  norm,  aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,



c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:

� z Polską Normą,

� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia

dostarczona do Robót  będzie posiadać  te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jako ści (PZJ)  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Koordynatora

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonywania  Robót,

możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) Część ogólną opisującą:

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

� bhp,

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych

elementów Robót,

� system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  sterowania  jakością

wykonywanych Robót,

� wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie

badań),

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Koordynatorowi.

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  kontrolno  –

pomiarowe,

� rodzaje i  ilość  środków transportu  oraz urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

� sposób zabezpieczenia  i  ochrony ładunków przed utratą  ich właściwości  w czasie

transportu,

� sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.



6.3. Zasady kontroli jako ści Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną

jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Koordynator może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST

i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Koordynator ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca  dostarczy  Koordynatorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Koordynator będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji.

Koordynator będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach

dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki

badań,  Koordynator  natychmiast  wstrzyma użycie  do Robót  badanych materiałów i  dopuści  je do

użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie próbek  

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Koordynator  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość

udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Koordynatora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać

dodatkowe badania tych materiałów,  które budzą  wątpliwości,  co do jakości, o ile  kwestionowane

materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z własnej  woli.  Koszty  tych

dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

Koordynatora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Koordynatora

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Koordynatora.



6.5. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Koordynatora.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Koordynatora  o  rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piśmie ich wyniki do akceptacji Koordynatora.

6.6. Raporty z bada ń  

Wykonawca będzie przekazywać Koordynatorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań  (kopie) będą  przekazywane Koordynatorowi na formularzach według dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Koordynatora  

Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Koordynator  uprawniony jest  do dokonywania  kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Koordynator,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,

będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań

dostarczonych przez Wykonawcę.

Koordynator może pobierać  próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to

Koordynator  poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych

lub dodatkowych badań,  albo oprze się  wyłącznie  na własnych badaniach przy ocenie zgodności

materiałów  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.8. Certyfikaty i deklaracje  

Koordynator może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:

1. Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji

Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte  wynikami wykonanych  przez niego badań.  Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone

przez Wykonawcę Koordynatorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy  

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad

(okresu  gwarancyjnego).  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy,  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu Robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie  opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby,  która

dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:

� Koordynator,

� Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

� Projektant,

� Kierownik Budowy,

� Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,

� Pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do  kontroli

przestrzegania przepisów na budowie.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Koordynatora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

� datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

� uzgodnienie przez Koordynatora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót,

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

� przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw

w Robotach,

� uwagi i polecenia Koordynatora,

� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

� zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i końcowych odbiorów Robót,

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

� stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,



� zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji

Projektowej,

� dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót,

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

� inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone

Koordynatorowi  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Koordynatora  wpisane  do  Dziennika  Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Koordynatora do ustosunkowania się. Projektant nie

jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Dziennik Budowy niezależnie  od podstawowych informacji o danej  budowie i bieżących informacji

oraz  warunkach  musi  zawierać  między  innymi  zgłoszenie  przez  Wykonawcę  poszczególnych

elementów Robót do odbioru przez Koordynatora oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik  budowy  spełnia  również  rolę  książki  kontroli  jakości,  zawierającej  wszelkie  polecenia,

decyzje i uzgodnienia Koordynatora i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Księga Obmiaru

Księga  Obmiaru  stanowi  podstawowy  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z elementów Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w sposób ciągły,  w

jednostkach  przyjętych  w  wycenionym  Przedmiarze  Robót  i  wpisuje  się  je  do  Księgi  Obmiaru.

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Koordynatora stanowi podstawę do rozliczeń.  Za Roboty nie

odebrane  przez  Koordynatora  lub  wymagające  dodatkowych  świadectw  lub  opinii  nie  mogą  być

realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Koordynator może wyrazić zgodę na okresowe

płatności częściowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia

o jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone

w formie  uzgodnionej  w  Programie  Zapewnienia  Jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Koordynatora.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów,

lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną

dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Koordynatorowi.

Wykonawca winien przekazywać Koordynatorowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu

w celu dokonania przeglądu.



6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy  zalicza  się,  oprócz wymienionych  w powyższych  punktach,  następujące

dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót,

d) protokoły z narad i ustaleń,

e) korespondencję na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Koordynatora i przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z  ST, w jednostkach

ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Koordynator. Wyniki obmiaru będą wpisane do

Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w

Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Koordynatora  na

piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawcę i Koordynatora.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  

Długości i odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być  uzupełnione szkicami w Książce

Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.

m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym

m3 nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym.



W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych,  gdy  obliczenie  według  obmiaru  w  wykopie  nie  jest

możliwe, masy ziemne należy obliczać według obmiaru na środkach transportowych lub w nasypie z

uwzględnieniem spulchnienia gruntu.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane

przez Koordynatora.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady wa żenia  

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom

Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Koordynatora.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  Robót,  a  także  w

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi  na  karcie  Księgi  Obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone

w formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony

z Koordynatorem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia  będą  wykonane w sposób zrozumiały

i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów Robót  

8.1.1.  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie

roboty zanikające. 

8.1.2.  Odbiory  częściowe  powinny  być  prowadzone  dla  robót  wyszczególnionych  odrębnie  w

harmonogramie  realizacji  robót.  Przy  odbiorze  częściowym  Wykonawca  jest  zobowiązany

przedstawić:

� Dziennik Budowy



� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

� Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami

� Obmiar robót podlegających odbiorowi

� Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i

ST,  użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  wykonania  i  montażu oraz zgodności  z

normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3.  Odbiór  ostateczny  przeprowadzany  jest  dla  całości  inwestycji.  Przy  odbiorze  końcowym

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

� Dokumentację Projektową powykonawczą

� Dokumentację Geodezyjną powykonawczą

� Dziennik Budowy

� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

� Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami

� Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej

i Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi

� Uzyskane  na  rzecz  Inwestora  pozwolenie  na  użytkowanie  obiektu  budowlanego  wraz  z

otoczeniem.

� Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową

i  ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z

normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór

pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją.

8.1.5.  Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących

czynności:

� sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu , 

� sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym , a także ,  czy w komplecie, są

karty gwarancyjne oraz certyfikaty , 

� oceny kosztorysowej , 

� oceny - czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,

dokonywanym przez Koordynatora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) przejęcie odcinka lub części Robót,

c) przejęcie końcowe,

d) przejęcie  ostateczne  (ostateczne  zatwierdzenie  Robót  –  wystawienie  Świadectwa

Wykonania).

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.



Odbioru Robót dokonuje Koordynator.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy

i jednoczesnym  powiadomieniem  Koordynatora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o

tym fakcie Koordynatora.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Koordynator  na  podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np.

szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem  potwierdzającym  dokonanie  odbioru  Robót  jest  protokół  sporządzony  przez

Koordynatora w obecności Wykonawcy.

8.3. Przejęcie odcinka Robót  

Przejęcie  odcinka Robót  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanego  odcinka  Robót  i  dotyczy

każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejęcie cz ęści Robót  

Przejęcie części Robót dotyczy:

a) każdej  znaczącej  części  Robót  Stałych,  która albo została  ukończona,  albo  została

zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego,

b) każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania

przed zakończeniem.

8.5. Przejęcie ko ńcowe Robót  

Odbiór  końcowy  polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w odniesieniu  do  ich

ilości, jakości i wartości.

Zakończenie  Robót  oraz gotowość  do odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez Wykonawcę

wpisem  do  Dziennika  Budowy,  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie

Koordynatora.

Odbiór  końcowy Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w Kontrakcie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia

przez Koordynatora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6.

Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania

robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru  końcowego  Robót  komisja zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie

odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót

uzupełniających i Robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem



tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,

komisja dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w stosunku do

wymagań przyjętych w Kontrakcie.

Po  pozytywnym  wyniku  Prób  Końcowych  przewidzianych  Kontraktem  Koordynator  wystawi

Wykonawcy  Świadectwo  Przejęcia  Robót,  pomijając  wszelką  drobną  zaległą  pracę  i  wady,  do

usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w Okresie Zgłaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przej ęcia ko ńcowego Robót  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� Specyfikacje Techniczne,

� uwagi i zalecenia Koordynatora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

� recepty i ustalenia technologiczne,

� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.

PZJ,

� aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów,

� opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

� sprawozdanie techniczne,

� rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania

tych robót Właścicielom urządzeń,

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej  przekazanej przez

Zamawiającego,

� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin

odbioru końcowego Robót.

Wszystkie  zarządzone  przez komisję  Roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.



8.7. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)  

Po podpisaniu przez Koordynatora Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Koordynatorowi

Rozliczenie  Ostateczne.  Wraz  z  Rozliczeniem  Ostatecznym  Wykonawca  przedkłada  pisemne

zwolnienie z zobowiązań.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  Robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z

Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Dla  pozycji  Przedmiaru  Robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)

podana przez Wykonawcę w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa  pozycji  Przedmiaru Robót  będzie  uwzględniać  wszystkie

czynności,  wymagania i  badania składające się  na jej  wykonanie, określone dla tej  Roboty w ST

i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na Plac Budowy,

- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące

oznakowania  Robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce na rzecz budowy,  opłaty  za

dzierżawę  placów i  bocznic,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót:

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obsługi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadów.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze

Robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  Robót

objętych tą pozycją.



9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy  

9.2.1. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać:

(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające

(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do

stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Placu Budowy.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawieraj ące dane dotycz ące bezpiecze ństwa i  
ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany:

- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,

- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:

- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze

pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantów; numery telefonów alarmowych

- posiadać wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego,

literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,

- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

Ogłoszenie powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Wymagania ogólne  

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  polskie  Normy  (PN),  przepisy

branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się,  iż Wykonawca jest w

pełni  zaznajomiony z ich zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowane będą  miały  ostatnie  wydania

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono

inaczej.



Gdziekolwiek  następują  odwołania  do polskich norm, dopuszczalne  jest stosowanie  odpowiednich

norm krajów Unii Europejskiej lub beneficjentów programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie

prawodawstwo.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami

obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu

Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wa żniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowi ązujących w Polsce  
dotycz ących przedsi ęwzięcia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690,  Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobów budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobów budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności

oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według

uznanych zasad sztuki budowlanej.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z

dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy



1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z remontem pomieszczeń w budynku

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170.

 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

– demontaż posadzek PCV,

- rozbiórka części istniejących ścianek działowych w budynku,

- demontaż  stolarki  drzwiowej,

- skucie odspojonych tynków  wewnętrznych

- demontaż okładzin wewnętrznych (płytki ceramiczne, pcv)

- demontaż kratek wentylacyjnych,

- wywóz gruzu na wysypisko śmieci

- wywóz złomu na składowisko złomu

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i

wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,   ich  z  SST  i  poleceniami

Inżyniera. 

ST-01 45400000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIÓRKOWE



2. Materiały
2.1. Dla robót materiały nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót

budowlanych.

5.2.1. Obiekty

(1) Ściany rozebrać  ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować  i  odnieść  lub odwieźć  na

miejsce składowania.

(2) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku

wykuć z otworów, oczyścić, i składować.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano jak wyżej.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:

– Rozbiórki elementów- szt, m2, m3

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami  podanymi  w punkcie 5 i  odebrane przez

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

ST/B - 0.2                    ROBOTY MUROWE

(CPV 45262500-6, CPV 45262522-6)



WSTĘP

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na

wykonaniu robót murowych ścian.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru

Robót,  które  zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania:  „  Remont  pomieszczeń  w  budynku

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu”  w zakresie wykonania i odbioru robót murowych:

� Ścianki działowe – cegła gr. 12 cm

� Zamurowania– cegła gr. 12 cm

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotycząc  zasad  prowadzenia  następujących  robót:

wykonanie robót murowych ścian działowych piwnic.

Element murowy  jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego

wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa  murarska  jest  to  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  stosowania  w  konstrukcjach

budowlanych do spajania elementów murowych.

Wyroby pomocnicze są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w

konstrukcjach  murowych  jako  elementy  uzupełniające,  tj.  kotwy,  łączniki,  wsporniki,  nadproża,

wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna –  część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru,

obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia.

Kotwienie – mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie nośnej.

Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  Polskimi

Normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z ST i poleceniami

Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.

MATERIAŁY

� Wymagania ogólne

Uwaga

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego

standardu wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów technicznych  założonych w dokumentacji

technicznej dla danych rozwiązań.



Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

� spełnienia tych samych właściwości technicznych

� przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania)

� uzyskaniu akceptacji projektanta i inżyniera budowy

2. Elementy murowe

Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych.

� Do kategorii  I  zalicza  się  elementy  murowe,  których  producent  deklaruje,  że  w zakładzie

stosowana  jest  kontrola  jakości,  której  wyniki  stwierdzają,  że  prawdopodobieństwo

wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zdeklarowanej

jest mniejsze niż 5%.

� Do kategorii  II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość

średnią, a pozostałe wymagania kategorii I  nie są spełnione.

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach

przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy  elementów  oraz  ich  właściwości  należy  dobierać  w  zależności  od  rodzaju  i  przeznaczenia

konstrukcji,  przewidywanych  wartości  obciążeń  działających  na  konstrukcję  ora  warunków

środowiskowych.

2.1  Mury z cegły pełnej

Cegły pełne zwykłe produkowane są wg PN-75/B-12001.

Każda ściana powinna być wykonana z elementów jednej klasy i jednego wymiaru. Przy wykonywaniu

murów silnie obciążonych na zaprawie  cementowej,  konieczne jest moczenie cegły suchej. Różnica

poziomów  poszczególnych  części  murów  podczas  wykonywania  danego  budynku  nie  powinna

przekraczać 4m. W zwykłych murach ceglanych należy przyjmować następujące grubości spoiny:

7. 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm,

a minimalna 10mm,

8. 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekraczać15mm, a minimalna 5mm .

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna przekraczać 15%.

2.2  Zaprawy  do  murów  z  cegły  w  projektowanym  budynku  należy  wykonywać  cementowe  lub

wapienno cementowe w zależności od dyspozycji  projektowych.  Przygotowanie zapraw powinno być

wykonane mechanicznie. Zużycie przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczać:

c) 8 godz. dla zaprawy wapiennej,

d) 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,

e) 2 godz. dla zaprawy cementowej.



Do zapraw  przeznaczonych  do wykonywania  robót  murowych  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub

kopany.

SPRZĘT

� Ogólne wymagania sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”

� Sprzęt do wykonania robót

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia:

pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczenia i sprawdzania płaszczyzn, wąż

wodny do wyznaczenia jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz

do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku,

sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych: kastra, szufla

do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, itp...

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportu. Przewozi

się je luzem, ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w trakcie transportu, załadunku i rozładunku, a później

w czasie magazynowania, należy raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i

rozładowuje się jedynie mechanicznie. Palety należy ustawić ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na

całej  powierzchni,  między  burtami  pojazdu  transportowego  a  paletami trzeba zachować  odpowiedni

dystans.  Palety  powinny  być  tak  ustawione,  aby  możliwy  był  wyładunek  obustronny.  Załadunek  i

wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać  ściśle jeden obok drugiego,

dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu.

WYKONANIE ROBÓT

� Mury  powinny  być  wznoszone  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i

wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.  W pierwszej  kolejności

należy wykonać ściany nośne i filary. Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian

konstrukcyjnych  poszczególnych  kondygnacji,  a  ściany  działowe  z  elementów  gipsowych

należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku.

� Mury należy  wznosić  równomiernie  na  całej  ich  długości  i  powierzchni  budynku.  Różnica

poziomów wznoszenia nie powinna  przekraczać 4m w przypadku murów z cegły i 3,0m w

przypadku  murów  z  bloków  i  pustaków.  W  miejscach  połączeń  murów  wznoszonych

niejednocześnie  należy  stosować  zazębione  strzępia  końcowe.  Przy  większych  różnicach

poziomów wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne.



� Konstrukcje  murowe  powinny  być  w  trakcie  wykonywania  zabezpieczone  przed

oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu)

za pomocą folii, mat itp.

� Warunki  wykonania  konstrukcji  z  elementów murowych  w okresie  obniżonych  temperatur

powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami

technologicznymi. 

� Ściany  z  elementów  murowych  powinny  być  usztywnione  na  poziomie  stropów  każdej

kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych.

� Szczegółowe zasady wykonywania Robót

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej:

� zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowanie fundamentów,

� zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian,

� zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

� sprawności stosowanego sprzętu

Sprawdzić  w  projekcie  konstrukcyjnym,  zgodnie  z  PN-B-03002:1999,  założenia  dotyczące  przyjętej

kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której

przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu

bezpieczeństwa dla nowych warunków wykonania przez projektanta konstrukcji dla nowych warunków

wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając

od producentów wyrobów i certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania

we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999.

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

� Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

� Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy

Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów

wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu

wiązania elementów muru.

� Tolerancje wykonania

Wymagania ogólne

Rozróżnia  się  tolerancje  normalne  klasy  N1  i  N2  oraz  specjalne.  jeśli  w  ustaleniach  projektowych

wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji

o  poważnych  konsekwencjach  zniszczenia  oraz  zależności  od  specyfiki  wymagań  związanych  z

użytkowaniem lub wykonaniem obiektu.

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm. 



Odchylenia poziome wzdłuż usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian i filarów.

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku

do  układu  odniesienia.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o  charakterze  systematycznym  należy

podjąć działania korygujące.

System odniesienia

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową

geodezyjną,  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania  usytuowania  elementów

konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ściany

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od

podanych  w  tablicy.  Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej

kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie

powinno być większe niż:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji

Odchyłka [mm]
Klasa tolerancji

N1 N2

Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20 10

Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi

pomiarowej
10 5

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 10

Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 h/400

Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:

� 10 mm w przypadku murów pełnych oraz

� 20 mm w przypadku murów szczelnych.

Dopuszczalne  odchylenie  ścian murowanych od płaskiej  powierzchni  (zwichrzenie  i  skrzywienie)  nie

powinno być większe niż:

1. na odcinku 1m:

� 5 mm przy klasie tolerancji 1N,

� 3 mm przy klasie tolerancji N2.

2. na odcinku całej ściany:



� 20 mm przy tolerancji N1,

� 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie

nie powinno być większe niż:

� 20 mm przy L:S 30m,

� 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż:

(c) przy wymiarze otworu do 1,0 m

�  +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.

�  +6 ,  -3 mm przy klasie tolerancji N2,

(d) przy wymiarze powyżej 1,0 m

�  +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

�  +10,  -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od obrysu)

w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

�   L/100≤20 mm przy klasie tolerancji 1N

�   L/200≤10 mm przy klasie tolerancji 2N

Kontrola, badania i odbiór robót

W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów

konstrukcji:

�  I – klasa kontroli zwykłej

� II – klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli

może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji.

Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje

się  klasę  kontroli  1.  Kontrole  rozszerzoną  zaleca  się  w  przypadku  wykonywania  konstrukcji  lub

elementów szczególnie  istotnych  z  punktu widzenia  niezawodności  i  o  poważnych  konsekwencjach

zniszczenia oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych. 

Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr

wyników  oraz  rejestr  niezgodności  i  działań  komercyjnych.  Dokładność  wymiarów  i  usytuowania

narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.

Badania materiałów i wyrobów

Badania  właściwości  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami

podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości  materiałów i  wyrobów z

każdej dostawy powinno być podane:

� w zaświadczeniach z kontroli

� w zapisach w dzienniku budowy

� w innych dokumentach.



Każda dostawa materiałów lub  wyrobów powinna być  wyraźnie  identyfikowana oraz zaopatrzona  w

deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów powinn być zgodne  z

wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze  elementów murowych na budowie należy

sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami

podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

ODBIÓR ROBÓT

� Ustalenia ogólne dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne zasady dot. obmiaru Robót podano w ST 00

2. Jednostką obmiaru ścian grubych – 1m3,

3. Jednostką obmiaru ścian cienkich jest – 1m2,

4. Jednostką obmiaru zamurowania jest- 1 szt.

PRZEPISY ZWIĄZANE

� PN-68/B-10024  Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z

autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.

� PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

� PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN

1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;



ST/B - 0.7                   ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE
 (CPV 45421000-4 CPV 45421100-5, CPV 45421134-2, CPV45421135-9)

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabudową

otworów w ścianach wewnętrznych.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru

Robót,  które  zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania „  Remont  pomieszczeń  w  budynku

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu” w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z

zabudową otworów w ścianach  wewnętrznych

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST

„Wymagania ogólne”

9. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST

W ST omówiono wymagania dotyczące dostawy, montażu i odbioru ślusarki aluminiowej, stolarki

drewnianej.

Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących

robót:

- przygotowanie otworów do montażu stolarki,

- obmiar otworów,

- wykonanie rysunków warsztatowych do uzgodnienia z projektantem,

- dostawa i montaż stolarki,

- odbiór zamontowanej stolarki.

Opis ślusarki ALU

Ścianki aluminiowe



ścianka aluminiowa przezierna i nieprzezierna w systemie ściany słupowo-ryglowej. Szklenie szkłem

o zwiększonej odporności na uderzenia. U dla szyby 1,1 W/m2xK, dla fasady

1,69 W/m2xK dla ram 2,12 W/m2xK.

Opis drzwi płytowych

drewniane - płytowe, wzmocnione płytą wiórową, fornirowane. Wyposażenie w 3 zawiasy, zamek

z wkładką bębenkową i wizjer.. Ościeżnica drewniana 

Do większości pomieszczeń przeznaczono drzwi płytowe HDF w okleinie CPL, z ościeżnicami

drewnianymi, regulowanymi, z okuciami standardowymi w kolorze srebrnym (klamki, zamek

patentowy).

Wymagania:

- drzwi do sanitariatów z tulejami wentylacyjnymi

1. izolacyjność akustyczna min. 32 dB 

6. MATERIAŁY

Poddostawca ślusarki  zobowiązany jest do wykonania szczegółowych rysunków warsztatowych i

uzgodnienia ich z projektantem. Wykonawca stolarki drewnianej i ślusarki ALU przed przystąpieniem

do wykonania zamówienia zobowiązany jest do szczegółowego obmiaru istniejących otworów oraz

uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą obiektu sposobu wykończenia ościeży oraz parapetów i

nadproży, umożliwiających montaż ślusarki.

Materiały  i  urządzenia  powinny być zgodne z materiałami  określonymi  w dokumentacji technicznej

producenta,  przy  czym  ich  parametry  i  właściwości   techniczne   powinny zapewnić  bezpieczną

eksploatację  przez  cały  okres użytkowania,  bez  pogorszenia parametrów  określonych  w

Aprobacie  Technicznej producenta ślusarki.   Materiały,  urządzenia,  części złączne  powinny

spełniać  wymagania  Polskich  Norm  lub  Aprobat  Technicznych.

- Uszczelki skrzydeł

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący

wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki

muszą być wymienialne. Należy stosować tylko i wyłącznie przewidziane do tego celu uszczelki

systemowe.

- Odprowadzanie wody z konstrukcji



Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą

zostać odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających (dotyczy

fasady). Widoczne otwory odwadniające należy osłonić kapturkami.

-  okucia

Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z

wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz).

Okucia umieszczone we wrębach należy mocować do ram w sposób kształtowo dociskowy (złącza

kształtowo-dociskowe zamknięte siłowo). Do połączeń na wkręty (ze ściankami profili) należy

stosować nakrętki nitowane (do nitowania) lub podkładki.

W przypadku okien antywłamaniowych – okucia w klasie WK 2 – grzybki antywyważeniowe co 50 cm,

elementy okuć wwiercone w stal, klamkę z kluczykiem i blaszką antyprzewierceniową a także listwy

przyszybowe klejone lub dokręcone

- lakierowanie profili 

Do pokrywania profili powłokami z tworzyw sztucznych należy stosować wyłącznie proszki lub

laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakości.

- Nanoszona warstwa musi osiągnąć grubość co najmniej 0,06 mm,

- Barwa profili wewnętrznych - biały

- Barwa profili zewnętrznych – zielony

profile ALU 
(Elementy konstrukcyjne, połączenia profili, uszczelnienia, mocowania)

- Stalowe elementy konstrukcyjne

Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane

ogniowo. Wszystkie uzupełnienia brakującej powłoki muszą być uzupełnione na budowie.

- Dobór profili

Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. W celu przewietrzania i

odprowadzania wody należy wręby profili i przedsionków tak ukształtować, aby powstająca wilgoć

mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie pomiędzy profilem zewnętrznym i

wewnętrznym (profile zespolone) znajduje się w strefie wrębu i przedsionka, to musi ono być - bez

dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. Przewietrzanie wrębów w

przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła.

Podane przez producenta systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz 

ciężar skrzydeł muszą być przestrzegane.

- Uszczelki skrzydeł

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący

wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki

muszą być wymienialne. Należy stosować tylko i wyłącznie przewidziane do tego celu uszczelki

systemowe.

Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z

wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz).



Okucia umieszczone we wrębach należy mocować do ram w sposób kształtowo dociskowy (złącza

kształtowo-dociskowe zamknięte siłowo). Do połączeń na wkręty (ze ściankami profili) należy

stosować nakrętki nitowane (do nitowania) lub podkładki.

- lakierowanie profili 

Do pokrywania profili powłokami z tworzyw sztucznych należy stosować wyłącznie proszki lub

laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakości.

- Nanoszona warstwa musi osiągnąć grubość co najmniej 0,06 mm,

- Barwa profili wewnętrznych – wg kolorystyki: zielony

- Barwa profili zewnętrznych – wg kolorystyki: zielony

drzwi płytowe 
 Drzwi  wewnętrzne, gładkie, w okleinie CPL,  na  ościeżnicy  regulowanej.  Kompletne  drzwi  muszą

odpowiadać  wymogom  stawianym  budynkom  użyteczności  publicznej  ( m. in.  pod  względem

wytrzymałości,  trwałości,  izolacyjności  akustycznej ).

 Skrzydło  drzwiowe  o  izolacyjności  akustycznej  Rw = 32dB.  Rama  z  drewna,  wypełniona  płytą

wiórową,  otworową,  oklejona  dwustronnie  płytą  CPL w kolorze wiśni.  Wykończenie  powierzchni  i

brzegów  skrzydła  laminatem  o  gr.  0,7 mm dopasowujące drzwi wewn do już istn. Zawieszenie  na

trzech  zawiasach  regulowanych.

W  skrzydle osadzony  zamek  wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z  wkładką  patentową lub

blokadą  łazienkową, klamka z szyldem. Według zestawienia drzwi - należy zamówić drzwi w

opcjach: pełne, z tuleją wentylacyjną. 

Okucia standardowe w kolorze srebrnym (klamki, zamek patentowy).

7. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”

Wykonawca elementów z profili aluminiowych powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania

systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów.

- elektronarzędzia  –  wiertarki,  wkrętarki,

- Łaty,  poziomice,  przyrządy  pomiarowe.

Wykonawca  powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego

precyzyjny  montaż  wbudowywanych  elementów.

Sprzęt powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac.

8. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Aluminiowe okna i drzwi z przekładką termiczną przed transportem powinny być zapakowane przy

użyciu folii, tektury, styropianu.  Naroża i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione.

 Elementy fasady powinny być pakowane wg rodzajów i wymiarów w oddzielne opakowania.

Ułożenie elementów oraz sposób opakowania powinny zabezpieczać przed uszkodzeniem

mechanicznym elementów, jak również powłok lakierniczych. 



Okna i drzwi powinny być transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zbliżonej do wbudowania

dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i

możliwością uszkodzeń podczas transportu.

Elementy  fasady mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przystosowanymi do

przewozu danego typu ładunków.

Drewniane okna i drzwi, oraz fasady powinny być przechowywane w opakowaniach jw., w suchych

pomieszczeniach , w sposób zabezpieczający elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i

zniszczeniem powłok poliestrowych proszkowych.

Transport  wewnętrzny: 

- poziomy ręczny,

- pionowy ręczny.

Zewnętrzny:  

- samochód ciężarowy do 10 t.

9. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Warunki przyst ąpienia do robót. 
- po  okresie sezonowania betonu w ścianach,

- po  odbiorze robót  stanu surowego,  instalacji,  tynków.

Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż  +5oC.

Powierzchnie  ścian  powinny  być  równe,  mocne,  bez  spękań.

Montaż skrzydeł na wbudowanych ościeżnicach powinien odbywać się na jak najpóźniejszym etapie

budowy.  Prace należy rozpocząć dopiero po zakończeniu wszelkich prac „na mokro”  lub

powodujących  zapylenie. 

Czynno ści  przygotowawcze .

   Należy  ustalić położenie  poszczególnych  elementów na  kondygnacjach. Punkty

wysokościowe (repery)  -  1000 mm  nad  posadzką  -  muszą być wyznaczone przez służbę

geodezyjną budowy za pomocą niwelatora.

Monta ż elementów PCV i ALU.
Połączenia elementów PCV i ALU z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotew należy

wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów budowlanych bez

przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe elementy ślusarki.

Montowane elementy konstrukcji muszą „leżeć” w jednej płaszczyźnie.

Kotwy mocować do spodniej części ościeżnicy okiennej. Zaleca się przykręcenie kotew za pomocą

wkrętów samogwintujących 4x25 mm (boki i góra ramiaków) oraz 4x60 mm (dół ramy). Początkowe i

końcowe kotwy muszą być zamontowane w odległości min. 15 cm (dla okien PCV) i 25 cm (dla profili

ALU) od zewn. naroża ramy a odległość między następnymi sąsiednimi kotwami nie powinna

przekraczać max. 60 cm.



Okna można mocować do muru także za pomocą specjalnych kołków rozporowych z metalową tuleją

rozprężną o średnicy 10-12 mm. Ten sposób montażu umożliwia montaż ramy okiennej bezpośrednio

w murze poprzez przewiercenie profili ościeżnicy i muru w jednej pozycji. Ze względu na duże

znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania okna, należy ściśle przestrzegać zaleceń

producentów kołków rozporowych – dybli (odpowiednia średnica i długość otworu). Dopuszczalne jest

pozostawienie łba dybla na profilu ościeżnicy i założenie płaskich zaślepek tzw. „meblowych”,

montowanych w krzyżak łba wkrętu, pod warunkiem jednak, aby nie spowodować ugięcia profilu pod

łbem. Profile drzwiowe, ze względu na znaczne masy skrzydeł oraz częste ich otwieranie i powstałe z

tego tytułu znaczne obciążenia ramy, należy montować bardzo starannie i tylko i wyłącznie na dyble

co zagwarantuje ich trwałe i poprawne działanie.

Wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz należy wkalkulować w ceny jednostkowe

części konstrukcyjnych. Jeżeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to zleceniobiorca jest

zobowiązany bezpłatnie dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń z budowlą i

zamocować je do konstrukcji. Generalny Wykonawca jest w tym wypadku zobowiązany dostarczyć

wykonawcy ślusarki plan rozmieszczenia szyn kotwowych. Wszystkie połączenia z budowlą muszą

spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli, zgodnie z PN. Oznacza to konieczność uwzględniania

zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej, przed wilgocią oraz ruchu spoin.

Monta ż  drzwi drewnianych  (prace wykonywa ć zgodnie z AT i instrukcj ą producenta ). 
Przed przystąpieniem do wbudowywania ościeżnic należy:

sprawdzić czy ościeżnice są zgodne z zamówieniem i przeznaczeniem,

- wyeliminować ewentualne usterki powstałe w przechowywaniu lub transporcie,

- sprawdzić  czy w ościeżnicy zachowana jest prostopadłość  stojaków z nadprożem poprzez

pomiar dwóch przekątnych w świetle ościeżnicy.

Po ustawieniu ościeżnicy zgodnie z pionem i poziomem należy zgrać bazowe poziome rysy. Rysa

technologiczna na ościeżnicy powinna dokładnie pokrywać się z rysą na  ścianie.  Rysy montażowe

na ościeżnicy umieszczone są na wysokości  wykończonej podłogi oraz 1000 mm nad poziomem

wykończonej podłogi w celu ułatwienia prac montażowych.

Ościeżnice - w trakcie zabudowy – powinny być zabezpieczone przed deformacją przez rozparcie ich

od wewnątrz przy pomocy rozpieraczy stałych lub nastawnych na wysokości zawiasów oraz otworów

zaczepowych zamka.

   Po  osadzeniu  ich  w  ościeży  należy  je  zamocować  do  ściany  przy  pomocy  elementów

zalecanych  przez  producenta.  Następnie  sprawdzić   pion  i  poziom.  Po zakończeniu  prac  należy

starannie  oczyścić  ościeżnicę,  a  w  szczególności  otwory  zaczepowe  zamka,  otwory  gniazd  pod

zawiasy i rowki pod uszczelki.

Po  wbudowaniu  ościeżnicy  i  zawieszeniu  skrzydła  drzwiowego  należy  sprawdzić

prawidłowość jego działania (rozwierania, zamykania i blokowania).

10. KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji.

Przestrzegać  należy  wymagań  stawianych  przez  Aprobaty  Techniczne,  instrukcje  producenta.



(e) Badania techniczne należy przeprowadzić  w czasie odbioru częściowego i końcowego robót

(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy

jest  niemożliwy  lub  utrudniony).  Badania  wykonuje  się  podczas  suchej  pogody  przy

temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  +5oC.  Wyniki  badań  należy  wpisać  do  dziennika

budowy.

Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące

dokumenty:

� zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy

� protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających  prawidłowe przygotowanie  podłoża,

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających

� protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.

11. OBMIAR ROBÓT

� Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

� Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji. Jednostką  obmiaru  jest

sztuka (element) 

12. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji.

Sprawdzeniu podlegają:

- sprawdzenie wyglądu dostarczonego elementu (okna, ścianki, drzwi) – badania te należy

wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z odpowiednią Aprobatą oraz

dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego zamontowanych elementów. Na powierzchni

zamontowanej ścianki, okna lub drzwi nie dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości

zauważalnych z odległości do 5m. Styki elementów powinny być proste i jednakowej

szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nie

przyleganie uszczelek do elementów,

- sprawdzenie sprawności otwierania skrzydeł okiennych i drzwiowych.

Odbiorowi podlega: 

- zgodność wykonania robót z projektem,

- jakość wykonanych robót,

- ilość wmontowanych elementów w zakresie zgodności z PN.

 PRZEPISY ZWIĄZANE

f) PN-B- 02151-

3:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania



g) PN-EN 20140-

3:1999

h) PN-ENISO717-

1:1999

i) PN-EN 1363-

1:2001

j) pr EN 1364-

4:2001

k) PN-B-02851-

1:1997

l) PN-90/B-02867

m) PN-88/B-10085

n) PN-88/B-

10085/A2

o) PN-B-13079:1997

p) PN-B-13083:1997

q) PN-90/H-

04606/02

r) PN-76/H-

04606/03

s) PN-80/H-97023

t)

u) PN-EN 515:1996

v) PN-EN 573-

3:1998

w) PN-EN 755-

1:2001

x) PN-EN 755-

2:2001

Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary

laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów

budowlanych

Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od

dźwięków powietrznych

Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne 

Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 4: 

Ściany kurtynowe – częściowa konfiguracja

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez ściany

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)

Szkło budowlane. Szyby zespolone

Szkło budowlane bezpieczne

Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowych

powłok tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia

Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowych

powłok tlenkowych. Badanie odporności na korozję

Ochrona przed korozją. Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium 

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.

Oznaczenia stanów.

Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów

przerobionych plastycznie. Skład chemiczny

Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.

Warunki techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.

Własności mechaniczne.

Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło

sodowo-wapniowo-krzemowe. Część 1: Definicja i opis

Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania

Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i

klasyfikacja

Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badania laboratoryjne pod

ciśnieniem stałym

Ściany osłonowe. Odporność na napór wiatru. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja

     -   PN-B-02151-3:1999  –  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w

budynkach. 



11.

ST/B -  0.4   ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH

(CPV45421140-7, CPV 45410000-4, CPV 45421146-9)

� WSTĘP

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  z

prefabrykatów gipsowych dla  zadania: „  Remont  pomieszczeń  w budynku Wojewódzkiego

Inspaktoratu Weterynarii w Opolu”

a w szczególności:

� ścianek działowych o konstrukcji szkieletowej z obudową z płyt gipsowo - kartonowych

� obudów  elementów płytami g-k na ruszcie

� sufitów podwieszanych z wypełnieniem płytami gipsowo – kartonowymi

2. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

budowlanych

 45420000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 Instalowanie ścianek działowych

 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych



� WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej

specyfikacji są:

1. Profile ścienne 

2. Profile sufitowe

3. Profile przyościeżnicowe

4. Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów

5. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

6. Płyty z wełny mineralnej,

7. Płyty z wełny mineralnej gr. 6 cm do izolacji akustycznej ścianek

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na  żądanie,  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie

środki transportu.

Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami

atmosferycznymi. 

Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak

pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH



Zalecenia ogólne

(f) Płyty  gipsowe  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych  układając  na  poziomym

podłożu. 

(g) Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 

(h) Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.

(i) Pomieszczenie  może  być  wyłożone  płytami  dopiero  wtedy,  gdy  jest  ono  dokładnie

osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 

(j) Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje

przed montażem sufitów. 

(k) Wszelkie  prace  mokre  i  instalacyjne  winny  być  ukończone  przed  montażem  sufitu

podwieszanego. 

(l) Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być  niższa

niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. 

(m) Konstrukcje  bezpośrednio  stykające  się  z  płytą  gipsowo-kartonową  muszą  być

zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2. 

(n) Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów

podwieszonych. 

(o) Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 

(p) Zaleca  się,  aby  specjalista  układający  płyty  otrzymał  jednocześnie  zalecenie

zainstalowania oświetlenia. 

(q) Każde  dodatkowe  obciążenie  przenoszone  na  sufit  podwieszony  należy  dodatkowo

podwiesić. 

(r) Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej

(s) Cięcie  płyt:  za  pomocą  noża  zarysowuje  się  licową  stronę  płyty  tak,  by  karton  był

przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy

uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Zakres robót przygotowawczych 

Ścianki działowe i obudowy z g-k w tym ogniochronnyc h

- wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc montażu obudów

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami g-k

- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 

- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 

- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych



Zakres robót zasadniczych 

Ścianki działowe g-k

11. Zamocowanie  do  podłogi  i  stropu  elementów  poziomych  (profile  "U")  oraz  elementów

pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi

12. Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty      i musi być

tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach

13. Profile C wstawia się  pionowo pomiędzy półki profili  U i nie stabilizuje się ich położenia;

profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie

mocowania płyt g-k do elementów rusztu

14. Rozstaw profili musi być  taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez

liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k

15. Dla  zapewnienia  projektowanej  izolacyjności  akustycznej  ściany  pod  skrajne  profile,

zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy

podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te

przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi         i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego

montażu.

16. Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną

gilotyną dźwigniową.

17. Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.

18. W  ścianach  z  płyt  gipsowo-kartonowych  ościeżnice  należy  montować  na  etapie

wykonywania rusztu.

19. Można  stosować  ościeżnice  zarówno  drewniane jak  i  stalowe.  Jedynym  warunkiem jest

dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany.

20. Słupki przyościeżnicowe powinny być  wykonane z profili  "UA" z blachy o grubości 2 mm.

Wymagają  one  pewnego  utwierdzenia  w  stropie  i  podłodze.  Służą  do  tego  specjalne

kątowniki przykręcane na końcach profili "UA"               i zamocowane do stropu i podłogi.

21. Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się

stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

22. Bezpośrednio  nad  ościeżnicą  musi  być  wstawiony  odcinek  profilu  "U"  łączący  słupki

przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża.

23. Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać

masą szpachlową

24. Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych

25. Jeśli  istnieje  konieczność  sztukowania  płyt,  to  przycięty  kawałek  płyty  powinien  być

mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w

jednej linii.

26. Nie  można łączyć  płyt  na krawędzi  otworu.  Połączenie  takie powinno być  odsunięte  od



krawędzi otworu co najmniej o 15 cm.

27. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty

mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i

zmian wilgotności.

28. Płyty  przykręcić  jednostronnie  do  rusztu  wkrętami  w  rozstawie  20-25  cm,  regulując

ustawienie słupków.

29. Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k

(gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).

30. Po  ułożeniu  wełny  należy  zamocować  płyty  z  drugiej  strony  rusztu  w taki  sposób,  aby

połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.

Obudowy z g-k w tym ogniochronnych

31. Zamocowanie  profilowanych  kształtowników  stalowych  U-55  lub  U-100  do  elementów

konstrukcyjnych.

32. Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100.

33. Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami g-k

34. Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania.

35. Zamocowanie profili przyściennych.

36. Zawieszenie rusztu sufitu.

37. Wypełnienie sufitu płytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nośnych.

38. Kolejne  rzędy  płyt  powinny  łączyć  się  na  sąsiednim  profilu  tak,  aby  połączenia  się  nie

krzyżowały. 

39. Wkręty mocujące płyty na suficie powinny być rozmieszczone maksymalnie co 15 cm

Wykończenie powierzchni z płyt g-k

40. Połączenia  płyt  wypełnić  masą  szpachlową  z zastosowaniem taśmy spoinowej  z włókna

szklanego lub papierowej. 

41. Po związaniu masy szpachlowej  nałożyć  warstwę  wyrównawczą                          i

przeszlifować

� KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT  Z  PRE FABRYKATÓW

GIPSOWYCH I INNYCH

1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót



Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Kontrole i badania laboratoryjne

� Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów

podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub

Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

� Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

3.  Badania jako ści robót w czasie budowy

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi

właściwych w STWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych

dla materiałów i systemów technologicznych.

� Okładziny,  ścianki  działowe  i  sufity  podwieszane  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi

producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

� Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  0.0  „Wymagania

ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:



� Powierzchnie ścianek, obudów i sufitów podwieszanych

� ODBIÓR ROBÓT

��Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".

��Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano

– Montażowych

��Celem odbioru jest  protokolarne dokonanie  finalnej  oceny rzeczywistego wykonania  robót  w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

��Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

��Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

	�Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

42. Dokumentacja powykonawcza 

43. Dziennik Budowy 

44. Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

45. Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

46. Protokoły odbiorów częściowych


�W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

47. stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i

sztywności 

48. rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

49. uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik

ujemny,  całość  robót  lub  ich  część  należy  uznać  za  niezgodne  z  wymaganiami  norm.

Roboty  nieodebrane  należy  wykonać  powtórnie  i  po  prawidłowym  ich  wykonaniu

przedstawić do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

PN-B-79405:1997  -  Płyty  gipsowo-kartonowe,

Płyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5 mm, AT-15-2914/2000,

Płyty gipsowo-kartonowe GKBI 12,5 mm AT-15-2434/2000,

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w

budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku,

PN-82/B-04631 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań,



PN-EN 823:1997 Wyroby do izolacji cieplnej. Oznaczenie grubości,

Instrukcja montażu wybranego producenta 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

ST/B - 0.5                 ROBOTY TYNKARSKIE
(CPV 45262340-6, CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)



� WSTĘP

4. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

tynkarskich dla zadania:  „ Remont pomieszczeń  w budynku Wojewódzkiego Inspaktoratu

Weterynarii w Opolu”

Rodzaje tynków do wykonania:
f) tynki wewnętrzne cementowo – wapienne

g) gładzie gipsowe 

5. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

6. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

budowlanych

45410000-4 Tynkowanie 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45324000-4 Tynkowanie

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej

specyfikacji są:

Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 

1. nie zawierać domieszek organicznych 

2. mieć  frakcje  różnych  wymiarów  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

3. przy  zastosowaniu  cementu  białego  lub  kolorowego  zawartość  pyłów  mineralnych  o

średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu



4. do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

piasek  średnioziarnisty.  Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić

przez sito o prześwicie 0,5 mm

� Gips szpachlowy do wykonania gładzi  gipsowych powinien odpowiadać  wymaganiom aktualnej

normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:

1. wytrzymałość  na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie

mniej niż 5 MPa

2. odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a

odsiew na sicie 1,0 mm – 0%

3. początek wiązania po 30-60 min.

4. ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie

więcej niż 0,5 g

5. gips  szpachlowy  w ciągu  90 dni  od daty  wysyłki  nie  powinien  wykazywać  odchyleń  od

wymagań normy

� Gotowe suche zaprawy tynkarskie

� Woda zarobowa - powinna spełniać wymagania podane w normie

� Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych

� Tkanina z włókna szklanego – powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010

1. Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować  następujący,

sprawny technicznie sprzęt:

urządzenia do przygotowania zaprawy

narzędzia ręczne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie

środki transportu.



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak

pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH

1. Zalecenia ogólne

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie

roboty stanu surowego,  roboty instalacyjne podtynkowe,  zamurowane przebicia i  bruzdy,

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub

skurczu  ścian  betonowych  tj.  po  upływie  4-6  miesięcy  po  zakończeniu  robót  stanu

surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu

doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać  tynki

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być  w czasie wiązania i

twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 

2. Zakres robót przygotowawczych 

Przed  rozpoczęciem  tynkowania  należy  przygotować  podłoże  w  zależności  od  rodzaju

podłoża: 

(t) W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 

(u) Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć

plamy z rdzy i substancji tłustych

(v) Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą

(w) Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie

(x) Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu        i kurzu

3. Zakres robót zasadniczych 

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:

3. Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura                 i gwoździ,

które  wbija  się  co  1,5  m wzdłuż  długości  i  wysokości  ściany.  Dookoła  wbitych  gwoździ

wykonuje  się  placki z zaprawy i  wygładza  je równo z główką  gwoździ.  Następnie między

plackami narzuca się  pasy z zaprawy i  ściąga je równo z powierzchnią  placków. Pasy te



spełniają  rolę  prowadnic  przy  narzucaniu  i  wyrównaniu  warstwy  tynku.  Zamiast  pasów

prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.

4. Wykonania  obrzutki.  Obrzutkę  wykonuje  się  z  zaprawy  bardzo  rzadkiej,  o  grubości

nieprzekraczającej  3÷4  mm  na  ścianach  i  4  mm  na  suficie.  Konsystencja  zaprawy

cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka.

5. Wykonania  narzutu.  Narzut  stanowi  druga  warstwę  tynku   wykonywana  po  lekkim

stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a

gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu

następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w

kształcie kątownika.

6. Wykonania gładzi.  Gładź  wykonuje się  z rzadkiej  zaprawy z drobnym piaskiem odsianym

przez sito  o prześwicie  oczek  0,25÷0,5  mm. Zaprawa powinna być  bardziej  tłusta niż  do

narzutu  i  mieć  grubość  1÷3  mm. Zaprawę  narzuca  się  ręcznie  i  rozprowadza  pacą.  Po

stężeniu gładzi  zaciera się  ją packą  drewnianą,  stalową  lub z filcem, zależnie  od rodzaju

wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą

pędzla.

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w

przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na

obrzutkę. 

W  czasie  wysychania  i  dojrzewania  ułożonego  tynku  należy  zapewnić  odpowiednią,

swobodną  cyrkulację  powietrza.  W  pomieszczeniach  wytynkowanych  należy  zapewnić

temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności

od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować,

tapetować,  okładać  różnymi okładzinami ceramicznymi,  kamiennymi,  itp.;  Zawsze jednak

należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem

(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki

� KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKA RSKICH

1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:

8. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną



9. Sprawdzenie materiałów

10. Sprawdzenie podłoży

11. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża

12. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych

13. Sprawdzenie grubości tynku

14. Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków

15. Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach

dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli: 

Kategoria

tynku

Odchylenie

powierzchni tynku

od płaszczyzny i
odchylenie

krawędzi od linii

prostej

Odchylenie powierzchni i

krawędzi od kierunku

pionowego

Odchylenie

powierzchni i krawędzi

od kierunku
poziomego

Odchylenie

przecinających się

płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji

II Nie większe 4

mm na długości

łaty 

Nie większe niż 3mm na

1m

Nie większe niż 4

mm na 1m i ogółem

nie więcej niż 10 na

całej powierzchni

między przegrodami

pionowymi (ściany,

belki itp.)

Nie większe niż 4

mm na 1 m

III  Nie większe

niż 3 mm i w

liczbie nie

większej niż 3

na całej

długości łaty

kontrolnej 2m.

Nie większe niż 2 mm na

1m i ogółem nie więcej niż

4mm w pomieszczeniach

do 3,5m wysokości oraz nie

więcej niż 6mmw

pomieszczeniach powyżej

3,5m wysokości

Nie większe niż 3

mm na 1m i ogółem

nie więcej niż 6 na

całej powierzchni

między przegrodami

pionowymi (ściany,

belki itp.)

Nie większe niż 3

mm na 1 m

IV  Nie większe

niż 2 mm i w

liczbie nie

większej niż 2

na całej

długości łaty

kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 1,5mm na

1m i ogółem nie więcej niż

3mm w pomieszczeniach

do 3,5m wysokości oraz nie

więcej niż 6mmw

pomieszczeniach powyżej

3,5m wysokości

Nie większe niż

2mm na 1m i

ogółem nie więcej

niż 3mm na całej

powierzchni między

przegrodami

pionowymi (ściany,

belki itp.)

Nie większe niż

2mm na 1m

2. Kontrole i badania laboratoryjne

� Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów

podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub

Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.



� Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

3.  Badania jako ści robót w czasie budowy

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych

dla materiałów i systemów technologicznych.

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  0.0  „Wymagania

ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

� powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku

W m mierzy się

� długość listew narożnikowych 

� ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych  Wykonawca  obowiązany  jest

przedstawić  projekt  techniczny  dla  oceny zgodności  wykonania  tynków z  dokumentacją

oraz dodatkowo:

� Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów

� Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczące wykonanych robót

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.



Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część

należy uznać za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu

odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

� PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 

PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i

wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania

przy  odbiorze 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.



ST/B - 0.6 OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW

(CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)

1.WSTĘP

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych

wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  zawiera  informacje  oraz  wymagania  wspólne  dotyczące  wykonania  i

odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „ Remont pomieszczeń 

w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu”

w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych i

sufitów.:

� płytki ceramiczne – okładzina ścian

� sufity podwieszana np.: ECOPHON lub THERMATEX (w tym akustyczne)

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami

podanymi w ST „Wymagania ogólne”

3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót

(y) Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

(z) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST

h) OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Okładziny ceramiczne ścian wewn ętrznych.
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładziny  ścian

obłożonych ceramiką.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i

zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót związanych z ułożeniem płytek na ścianach.

Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących

robót:

- sprawdzenie  i  przygotowanie  powierzchni  podkładów cementowo- wapiennych,

- ułożenie  płytek,



- spoinowanie  płytek.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN.

Opis wykładziny ściany wewnętrznej. 

W pomieszczeniach, w których wymagana jest zmywalność na ścianach, do wysokości 200

cm ułożyć kafelki ceramiczne. Kafelki należy kleić klejem do podłoża z tynku cementowo -

wapiennego (po uprzednim zagruntowaniu preparatem np. ATLAS UNI- GRUNT ), a nie do wyprawy

gipsowej. 

Sufity podwieszone (w tym akustyczne)
Sufity podwieszone kasetonowe, systemowe w kolorze białym; wymagana jest AT wydana

przez ITB oraz AH wydany przez PZH. ST zawiera informacje dotyczące wykonania i odbioru robót,

które zostaną zrealizowane na obiekcie.

Zastosowano następujące rodzaje sufitów podwieszonych:

1. ECOPHON Master lub odpowiednik THERMATEX

2. ECOPHON Focus lub odpowiednik THERMATEX
Właściwości.

Format: 600x600 mm

Grubość: 20 mm;

Masa łącznie z konstrukcją nośna ~ 3-4 kg/m2;

Pochłanianie dźwięku: klasa A, zgodnie z EN ISO 11654;

Odporność na wilgoć: Płyty zgodnie z normą ISO 4611 wytrzymują stałą wilgotność względną

powietrza do 95% przy temperaturze 30 C. Podczas czyszczenia temperatura/ wilgotność może

wzrosnąć; 

Współczynnik odbicia Światła 84%;

Odporność ogniowa: materiał niepalny;

Posiadają następujące atesty i certyfikaty:

Oznaczenie CE;

3. OPIS MATERIAŁÓW.

materiał gruntuj ący
ATLAS UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich

nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt

cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-

wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu

materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do

przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki,

podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , itp. ATLAS UNI- GRUNT nadaje się także do

gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem

okładzin ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na

wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe

przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń

producenta farby lub używając rozcieńczonej farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT można używać na

suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.



listwy naro żnikowe + akcesoria
Listwy i wkręty szybkiego mocowania TN dowolnego producenta np. wkręt mocujący do obciążeń do

80N/szt.(8 kg/szt.). Wkręty do metalu, oksydowane lub ocynkowane. Inne akcesoria systemowe

zgodnie z wskazaniami producenta (uchwyty, wieszaki noniuszowe itp.).

akryl
Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonała przyczepność

do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie. Łatwa obróbka, duża trwałość

barwy, daje się malować po utwardzeniu. Nie może być poddawany stałemu działaniu wilgoci.

Stosować wewnątrz budynków. Zastosowanie: wypełnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie,

murze i tynku; spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych; wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i

metalowych; wypełnianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.; spoinowanie fug

o ruchomości maksymalnie do 15 %; uszczelnianie fug w ścianach z gazobetonu. 

silikon uniwersalny
Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, o utwardzaniu kwaśnym. Doskonała

przyczepność do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do cegły, drewna, ceramiki sanitarnej,

szkła. Nie stosować do PCV i wyrobów akrylowych, w tym do szklenia okien malowanych farbami

akrylowymi. Zastosowanie: spoiny połączeniowe między materiałami budowlanymi i

wykończeniowymi; fugowanie płytek ceramicznych; elastyczne spojenia w szklarstwie i konstrukcjach

metalowych; szklenie okien (uszczelnienia między ramą drewnianą niemalowaną lub malowaną

farbami alkidowymi, a szkłem); spoiny w pomieszczeniach chłodniczych i w produkcji kontenerów;

uszczelnienia w instalacjach klimatyzacyjnych.

płytki ceramiczne ścienne 
Płytki ceramiczne  o wymiarach 20x20cm llub inne

Płytki posiadają parametry zgodne z normą PN-ISO 13006:2001, wg załącznika G – „Płytki

ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E<=0,5%, Grupa B Ia UGL.

klej
Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych

(glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, betonowych i z kamienia

naturalnego. Podłoże dla zaprawy mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy,

beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z

cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych.

Zaprawa jest materiałem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się także do

wyrównywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Można jej używać wewnątrz i na

zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5 mm.

fuga
Zaprawa przeznaczona jest do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷6 mm, w ściennych i

podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), płytek z

kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki ceramicznej.

Stosuje się ją do fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, ściennych płytach



drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania

podłogowego lub ściennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na

tarasach, balkonach i elewacjach budynków. Zaprawa można stosować do wypełniania spoin w

nowych okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany fug w okładzinach odnawianych. Zaprawa

wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowią komplet wyrobów do profesjonalnego wykańczania

różnego rodzaju okładzin. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

sufity podwieszone

Materiał.
System składa się z płyt Ecophon lub i konstrukcji nośnej T24 C3 o łącznej przybliżonej

wadze 3-4kg/m2. Płyty produkowane są z wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia

licowa i tylna zabezpieczona jest welonem szklanym z powłoką Akutex-T. Krawędzie są

zagruntowane. Konstrukcja nośna wyprodukowana jest z ocynkowanej stali malowanej

proszkowo. 

Płyty montuje się na konstrukcji nośnej Ecophon. Profile, łączniki profili poprzecznych i

głównych są opatentowane. W skład konstrukcji nośnej wchodzą następujące elementy:

profile główne 3700 mm;

profile poprzeczne 1200 mm;

profile poprzeczne 600 mm;

wieszaki regulowane Connect;

klips Connect 20 0172;

profil ceowy Connect C3 3552;

właz inspekcyjny Connect;

Zastosowanie i wygl ąd.
Stosuje się w pomieszczeniach lub częściach pomieszczeń o dużym lub częstym

zabrudzeniu, wymagających częstego mycia Sufity Ecophon i Rockfon mają widoczną

konstrukcję nośną. Płyty są przeznaczone do demontażu. Minimalna całkowita wysokość

konstrukcyjna zgodnie ze szkicem montażowym. Aby płyty dobrze przylegały do profili

nośnych i dawały się łatwo zmywać, stosuje się klipsy dociskające typu Clips 20. Klipsy dają

się łatwo zsunąć z profilu nośnego w razie potrzeby demontażu. Aby uzyskać łatwy dostęp do

przestrzeni ponad sufitowej należy posłużyć się ściśle przylegającym, uchylnym Włazem

Inspekcyjnym.

4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW.
Transport wewnętrzny: 

- poziomy ręczny,  pionowy wyciągiem lub ręczny.

Transport zewnętrzny:  

- samochód ciężarowy do  10 t,

Uwaga:  unikać  uszkodzeń  worków z cementem.

Unikać uszkodzeń płytek ceramicznych, chronić przed pęknięciem.

Fugę i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz

chronić przed wilgocią. Płytki ceramiczne przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.



5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT.

Warunki przyst ąpienia do robót. 
- Roboty  należy rozpocząć  po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolacji

ze styropianu na gruncie, stropie i stropodachu.

- Podłoże  musi  być  czyste, odtłuszczone, równe, nośne, stabilne, wolne od mleczka

cementowego, kurzu, olejów,

- Temperatura  powietrza  nie  powinna  być  niższa  niż  5o C i wyższa niż 25 oC.

- Materiały  używane  do  wykonania posadzki betonowej  należy  chronić  przed  mrozem i

wilgocią.

Wilgotność  podkładu  nie  może  przekraczać  3%.

Czynno ści przygotowawcze.
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy:

- dokładnie  oczyścić  podłoże.

Sprzęt.
Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu  podano  w  specyfikacji.  Wymagania  ogólne.

- Naczynia,

- Szpachle metalowe i plastikowe,

- Naczynia,

- Paca zębata,

- Pędzle,

- Wiertarka,  mieszadło  ocynkowane,

- Naczynia  do  wody  i  zapraw,

- Kielnia,  packa  zębata, szpachla,

- Narzędzia  do  przecinania  płyt gresowych,

- Łaty, Poziomice,

- Gąbki.

- Naczynia  do  wody  i  zapraw,

- Wałki,  pędzle,

- Łaty,  poziomice,

- Packa  do  fugowania,  packa  gąbkowa,

- Pistolet  do  wyciskania  mas  uszczelniających,

- Drabiny.

- Deska  szlifierska,

Układanie płytek.
- Należy  wyznaczyć  układ  płytek  w  pomieszczeniu,  sprawdzić  poziomy  względem

posadzki.   Układanie zacząć od części  pomieszczenia  najbardziej eksponowanego. W

dylatacjach  zamontować  należy  listwy  dylatacyjne.

- Przygotowanie zaprawy:

zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością

wody (w proporcji 0,21÷0,24 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania

jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z

mieszadłem.  Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu.

Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. Stosując zaprawę z



dodatkiem emulsji elastycznej, suchą mieszankę należy wsypać do wodnego roztworu emulsji,

sporządzonego zgodnie z instrukcją znajdującą się na jej opakowaniu. Dalsze czynności

należy wykonać tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawę przygotowaną z dodatkiem emulsji

elastycznej  należy zużyć w ciągu ok. 2 godzin.

- Sposób użycia zaprawy:

Zaprawę stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na

przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i

wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy

jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu

zachowuje swoje właściwości klejące przez około 10÷30 minut (w zależności od parametrów

podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się

przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy.

Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy

usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć

płytkę

 i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak

dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie

jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach

oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była

całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej

dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy ze

spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek.

Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie

wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga

po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z

obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Spoinowanie.
- Przygotowanie płytek do fugowania:

przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego

rodzaju zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego

w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej.

Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej

przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do

fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny

(zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub w

przypadku remontów - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru)

mogą ulegać przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny

zaleca się wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

- Przygotowanie zaprawy:

zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia  z odmierzoną

ilością wody (w proporcji 0,30÷0,33 l. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do

uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie bądź mechanicznie.

Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po  powtórnym wymieszaniu. Tak

przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny. 



- Sposób użycia fugi:

zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki

gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni.

Wykonuje się je używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką.

Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i

wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie

odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek

"na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej

zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez

kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub

przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po

około 2-3 dniach. Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze

zaleca się w danym miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę

należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych

na zewnątrz można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni

wiążąca zaprawa nie była narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej

+5°C) i dużą wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także

zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do

pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne

rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na

powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących się w

miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy

stosować odpowiednie listwy wykończeniowe, np. flizówki lub wypełnienie materiałami trwale

elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej

odporności na zabrudzenia zaleca się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach)

zastosowanie środka ochronnego.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z

obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami g-k

50. Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania.

51. Zamocowanie profili przyściennych.

52. Zawieszenie rusztu sufitu.

53. Wypełnienie sufitu płytami mocowanymi prostopadle do profili nośnych.

54. Kolejne rzędy płyt powinny łączyć się na sąsiednim profilu

55. Wkręty mocujące płyty na suficie powinny być rozmieszczone maksymalnie co 15 cm

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
           Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji.

Przestrzegać należy wymagań stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji

producentów  materiałów wykorzystanych do robót.



Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót

(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy

jest niemożliwy lub utrudniony). 

        Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej

następujące   dokumenty:

� zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy

� protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża,

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających

� protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji. Jednostką obmiaru jest 1m2

wykonanej okładziny.

                             

8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT .

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji (pkt 6)

Sprawdzeniu podlegają:

- odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę,

- poprawność zagruntowania podłoża i izolacji urządzeń,

- zgodność wykonania okładziny z PW, PN,

- prawidłowość ukształtowania okładziny (w tym poziomy, prostoliniowość, zachowanie

szerokości spoin),

W wyniku odbioru należy:

- sporządzić protokół odbioru robót,

- dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za

zgodne z wymaganiami  PB,  PW,  ST

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 197-1 Cement-Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku,

PN-88/B-32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw.

PN-EN 1081:2001/Apl:2003,

PN-B02854:1996/Apl:1998,

PN-88/B-32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw,

PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne,

PN-B-10107:1998  Zaprawy  do  płytek  mineralnych,

PN-EN   87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje,  klasyfikacja,

PN-EN 101 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie  twardości,

PN-EN 176 Płyty i płytki ceramiczne - prasowane  na  sucho  o  małej  nasiąkliwości  wodnej

( E<3%,  E=3% ),

PN-EN ISO 10545 Płyty i płytki ceramiczne,

Karty katalogowe producentów sufitów podwieszonych i okładzin.



ST/B - 0.7  ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODŁÓG

(CPV 45431200-9, CPV 45432111-5)

1.WSTĘP

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych

wykonaniem posadzek.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  zawiera  informacje  oraz  wymagania  wspólne  dotyczące  wykonania  i

odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „ Remont pomieszczeń w budynku

Wojewódzkiego  Inspektoratu  Weterynarii  w  Opolu”  w  zakresie  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z wykonaniem posadzek:

(aa)Wykładziny PCW  rulonowe w pom. administracyjnych i biurowych

(bb)Płytki ceramiczne antypoślizgowe w pom. sanitarnych, kl. schodowej korytarzu przed windą i

pom. technicznych

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami

podanymi w ST „Wymagania ogólne”

3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z ST

i) OKREŚLENIA PODSTAWOWE

2.1 Podbudowy posadzek
 Podkład z jastrychu  cementowego na gruncie i na s tropie. 

W ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania podkładu z

jastrychu cementowego na gruncie i stropie.. Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym

podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót

zawartych w  ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących

robót:

-  sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod jastrych cementowy,

-  wylanie podkładu betonowego,

-  wykonanie dylatacji.



Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN.

Masa samopoziomuj ąca.
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wypoziomowania posadzek masą

samopoziomującą. Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w  ST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących

robót:

-  sprawdzenie  i  przygotowanie  podłoża  pod wylanie masy samopoziomującej,

-  zagruntowanie podłoża,

-  wylanie masy samopoziomującej.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN.

2.2. Posadzki.
Posadzka z PCV.

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących

położenia posadzek z wykładziny PCV.  Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym

podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót

zawartych w PB, PW.

Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących

robót:

1. sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod posadzkę PCV,

2. położenie  substancji gruntującej,

3. położenie  posadzki z wykładziny PCV,

4. wykonanie spawów wykładziny PCV,

5. wykonanie cokołów.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN.

Opis posadzki

Posadzki mają zostać ułożone z wykładziny PCW z rolki i w płytkach w standardzie np.

TARKET, klejone do podłoża z masy samopoziomującej klejem do PCW .

Od dostawców należy wymagać aktualnych atestów higienicznych na klej i na wykładzinę oraz

atestów na trudnopalność. 

Homogeniczna, jednowarstwowa wykładzina PCW musi spełniać nst: właściwości:

� Grubość 2,0 lub 2,5 mm

� Rozmiar rolki 2x20 m,

� Posiadać atesty trudnopalności, antystatyczności i odporności chemicznej

� Odporność na ścieranie „P”

� Antypoślizgowość Klasa „DS.”

Posadzka ceramiczna z antypo ślizgowych płytek gresowych 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z posadzkami z

płytek gresowych.  Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w  PB,  PW.



Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących

robót:

- sprawdzenie  i  przygotowanie  podłoża  pod  posadzkę,

- położenie  substancji gruntującej,

- położenie  płytek gresowych,

- ułożenie cokołów,

- spoinowanie.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN.

Opis posadzki ceramicznej. 

Posadzki mają zostać ułożone z płytek gresowych o wymiarach 30x30cm , antypoślizgowych

układanych na kleju, z fugami o grubości max 2mm.

Wymagane parametry płytek to: 

- twardość w skali Mohsa min. 7,

- nasiąkliwość max 0,1

- antypoślizgowe.

- trudnościeralne – kl. IV

3. OPIS MATERIAŁÓW.

cement portlandzki
Cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R)

produkowany jest w Cementowni Górażdże. Głównym składnikiem cementu CEM I 32,5R jest klinkier

portlandzki (≥95%) oraz regulator czasu wiązania (do 5%).

piasek
Piasek rzeczny, spełniający wymagania PN. 

jastrych cementowy
W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciągle jeszcze mieszanka

składająca się z cementu workowanego i luźnych dodatków, która jest przygotowywana na miejscu

budowy. Do wykonania dużych powierzchni dostępne są także prefabrykowane zaprawy suche i

mokre oraz składniki dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogą być

wszystkie domieszki do jastrychów cementowych. W celu ograniczenia zużycia wody i zapewnienia

możliwie najmniejszego kurczenia się podkładu, zaleca się stosowanie domieszek o względnie

dużym uziarnieniu, o możliwie małej zawartości komponentów, które mogą zostać łatwo wypłukane

przed stężeniem zaprawy. Maks. wielkość uziarnienia domieszki nie powinna przekroczyć 8 mm przy

grubości jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubości jastrychu powyżej 40 mm. Ponadto zaleca

się zachowanie niskiej wartości wskaźnika wodno-cementowego wzgl. możliwie niską zawartość kleju

cementowego. Nie należy zatem próbować uzyskać wymaganej wytrzymałości jastrychu poprzez

dodanie dużej dawki cementu. Zaprawy o dużej zawartości kleju cementowego kurczą się silniej i



dlatego łatwo powstają w nich pęknięcia. Wymaganą wytrzymałość uzyskuje się w pierwszej linii

poprzez zachowanie niskiej wartości wskaźnika wodno-cementowego i dzięki prawidłowej strukturze

uziarnienia domieszek. Mieszanie poszczególnych komponentów powinno odbywać się zawsze

maszynowo ponieważ skład zaprawy określa właściwości gotowego wyrobu. Dlatego przy

sporządzaniu mieszanek na miejscu budowy należy szczególnie pamiętać o dokładnym dozowaniu

wszystkich składników i zachowaniu jednolitej jakości. Właściwości techniczne jastrychów ze

spoiwem cementowym można poza tym regulować poprzez stosowanie dodatków, dzięki którym

dostraja się parametry jastrychu do konkretnych wymagań. 

wykładzina PCW
Wykładzina TARKET, materiał podłogowy na bazie surowców naturalnych

Wykładzina antystyczna

klej do PCW
Klej używany jest do przyklejania wykładzin dywanowych, PCW, a także płytek PCW do

podłoża z betonu, zaprawy cementowej lub masy samopoziomującej.  

materiał gruntuj ący
ATLAS UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych,

nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych,

gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz

surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów

ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania

podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu

podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje się także do gruntowania

płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin

ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach

- poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed

malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta

farby lub używając rozcieńczonej farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT można używać na suchym

podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

płytki gresowe 
Płytki gresowe, antypoślizgowe o wymiarach 30x30cm.

Płytki posiadają parametry zgodne z normą PN-ISO 13006:2001, wg załącznika G – „Płytki

ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E<=0,5%, Grupa B lub UGL.

klej
Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych

(glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, betonowych i z kamienia

naturalnego. Podłoże dla zaprawy mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy,

beton,  gazobeton,  jastrych  cementowy  bądź  anhydrytowy  oraz surowa  powierzchnia  wykonana z

cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych.

Zaprawa  jest  materiałem  budowlanym  o  wszechstronnym  zastosowaniu.  Nadaje  się  także  do

wyrównywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania.  Można jej  używać  wewnątrz  i na

zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5 mm.



fuga
Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷6 mm, w

ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),

płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki

ceramicznej. Stosuje się ją do fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, ściennych płytach

drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania

podłogowego lub ściennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na

tarasach, balkonach i elewacjach budynków. Zaprawę  można stosować do wypełniania spoin w

nowych okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany fug w okładzinach odnawianych. Zaprawa

wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowią komplet wyrobów do profesjonalnego wykańczania

różnego rodzaju okładzin. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW.
Transport wewnętrzny: 

- poziomy ręczny,  pionowy wyciągiem lub ręczny.

Transport zewnętrzny:  

- samochód ciężarowy do  10 t,

- samochód ciężarowy (wywrotka) do transportu piasku.

Uwaga:  unikać  uszkodzeń  worków z cementem.

Cement należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronić przed

wilgocią.

Unikać uszkodzeń rolek wykładziny PCV.

Wykładzinę PCV, klej do wykładziny i materiał gruntujący przechowywać w oryginalnych

opakowaniach producenta. Rolki z wykładziną PCV powinny być przechowywane w pionie lub

poziomo w jednej warstwie.

Unikać uszkodzeń płytek gresowych, chronić przed pęknięciem.

Fugę i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz

chronić przed wilgocią. Płytki gresowe przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT.

Warunki przyst ąpienia do robót. 
- Roboty  należy rozpocząć  po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolacji

ze styropianu na gruncie, stropie i stropodachu.

- Podłoże  musi  być  czyste, odtłuszczone, równe, nośne, stabilne, wolne od mleczka

cementowego, kurzu, olejów,

- Temperatura  powietrza  nie  powinna  być  niższa  niż  5oC i wyższa niż 25oC.

- Materiały  używane  do  wykonania posadzki betonowej  należy  chronić  przed  mrozem i

wilgocią.

3. Wilgotność  podkładu  nie  może  przekraczać  3%.

Czynno ści przygotowawcze.
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy:



- dokładnie  oczyścić  podłoże.

Sprzęt.
Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu  podano  w  specyfikacji.  Wymagania  ogólne.

- Betoniarka,

- Miksokret,

- Naczynia,

- Szpachle metalowe i plastikowe,

- Łopaty, grabie,

4. Piła diamentowa do nacięcia dylatacji.

- Podgrzewarka termiczna,

- Naczynia,

- Narzędzia  do  cięcia wykładziny PCV,

- Paca zębata,

- Pędzle,

5. Spawarka do PCV.

- Wiertarka,  mieszadło  ocynkowane,

- Naczynia  do  wody  i  zapraw,

- Kielnia,  packa  zębata, szpachla,

- Narzędzia  do  przecinania  płyt gresowych,

- Poziomice,

- Gąbki.

Wykonanie  wylewki cementowej (według PW)
Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji.  Prace  przy posadzce

betonowej  należy  wykonywać  pod  nadzorem  uprawnionego kierownika budowy w oparciu o

szczegółowe instrukcje producenta.

Po dokładnym wysprzątaniu podłoża przystąpić do mieszania piasku z wodą i cementem w

odpowiednich proporcjach.  Zaprawę nakładać na podłoże przy użyciu miksokreta, stopniowo

rozprowadzać ją równomiernie po całej powierzchni, używając w tym celu łopat i grabii. Na koniec

wyrównać powierzchnię betonu. Beton na gruncie i stropach wypoziomować, a na stropodachu

zachować odpowiedni spadek. Dwa dni po wylaniu posadzek naciąć szczeliny dylatacyjne, dzieląc

płytę odpowiednio na pola:

- stropodach 3,5x3,5m,

- płyty na stropie i gruncie 5x5m.
Po  wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej  uprzątnąć stanowisko robocze.

Wykonanie  warstwy z masy samopoziomuj ącej  (zgodnie z PW).
Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji.  Prace    należy

wykonywać  pod  nadzorem  uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje

producenta.

Po dokładnym wysprzątaniu posadzki betonowej nanieść przy pomocy pędzla ławkowca nanieść

materiał gruntujący na betonową posadzkę. Po wyschnięciu gruntu rozprowadzić równomiernie

grabiami i szczotkami masę samopoziomującą. Szczególną uwagę zwrócić na styki podłogi i ścian



bocznych. Masę pozostawić aż do wyschnięcia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po

wypoziomowaniu posadzki uprzątnąć stanowisko robocze.

Wykonanie  posadzki z wykładziny PCV w tym antystay cznej. 
Roboty należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót wewnętrznych.  Prace należy

wykonywać  pod  nadzorem  uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje

producenta.

Zagruntować podłoże zaprawą gruntującą (dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie

wchłaniających). Poczekać na wyschnięcie gruntu. Przed położeniem wykładzina powinna przyjąć

temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny.

W miarę możliwości rozkładać je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął

temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. 

Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych

zmian. Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych oraz stosować się się

do wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura

spawalniczego np. w standTarkett. Po wykonaniu prac uprzątnąć stanowisko robocze.

Wykonanie  posadzki z płytek gresowych
Roboty należy rozpocząć po wylaniu masy samopoziomującej.  Prace należy  wykonywać

pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta.

Zagruntować podłoże zaprawą gruntującą (dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie

wchłaniających). Po wyschnięciu gruntu zaprawę klejową nanosić pacą ze stali nierdzewnej i

rozprowadzać ją grzebieniem. Na klej położyć płytki ceramiczne. Czas schnięcia zależny jest od

temperatury i wilgotności względnej (przy temperaturze +20oC i 65% względnej wilgotności  powietrza

następny proces technologiczny może nastąpić po 24-48 godzinach). Po wyschnięciu kleju należy

oczyścić spoiny z nadmiaru zaprawy i zafugować. Na koniec wyczyścić płytki.

Po wykonaniu prac uprzątnąć stanowisko robocze.

Wykonanie posadzki z płyt kamiennych
Roboty należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót wewnętrznych.  Prace należy

wykonywać  pod  nadzorem  uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje

producenta.

Zagruntować podłoże zaprawą gruntującą (dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie

wchłaniających). Układać na klej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji.

Przestrzegać  należy  wymagań  stawianych  przez  Aprobaty  Techniczne oraz instrukcji

producentów  materiałów wykorzystanych do robót.

16. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór

częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest

niemożliwy lub utrudniony). 

Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące

dokumenty:



��zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy

��protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża,

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających

��protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej posadzki.

                             

8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT .

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji.

Sprawdzeniu podlegają:

- wykonanie robót wymienionych w pkt 5

W wyniku odbioru należy:

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót,

- dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za

zgodne z wymaganiami PN, PW, AT oraz  specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
- PN-EN 197-1 Cement-Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku,

� PN-88/B-32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw.

- PN-EN 1081:2001/Apl:2003,

- PN-B02854:1996/Apl:1998,

- Aprobata techniczna ITB   AT-15-3976/99 dla  ATLAS UNI-GRUNT,

- B-877/93   numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,

- B-1577/97   numer oceny/atestu PZH dla kleju do PCV Ansercoll 10-20-30.

- B-877/93   numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,

- 2/B-290/95   numer oceny/atestu PZH dla ATLAS TERPLAN N,

- Aprobata techniczna ITB   AT-15-3976/99 dla  ATLAS UNI-GRUNT,

- Aprobata techniczna ITB   AT-15-2166/2001 dla  ATLAS TERPLAN N,

- Aprobata techniczna ITB   AT-15-4737/2000 dla  silikonu uniwersalnego SOUDAL,

Atest higieniczny 2/B-1426/99 dla silikonu uniwersalnego SOUDAL.

- PN-88/B-32250  -  Woda  do  betonów  i  zapraw,

- PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-B-10107:1998  Zaprawy  do  płytek  mineralnych,

- PN-EN   87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje,  klasyfikacja,

- PN-EN 101 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie  twardości,

- PN-EN ISO 10545-13 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności chemicznej,

- PN-EN ISO 10545-14 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności na plamienie,

- PN-ISO 13006:2001, wg załącznika G – „Płytki ceramiczne prasowane na sycho o małej

nasiąkliwości wodnej” E<=0,5%, Grupa B Ia UGL



- PN-90/B-14501  Klej do glazury ,

PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na

spodzie z materiału włóknistego. Wymagania.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia

podłogowe z poli(chlorku winylu) – Wymagania /A1:2005, /Ap1:2003

Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlowinylowe na spodzie jutowym lub z

włókniny poliestrowej, lub na włókninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu) – Wymagania

6. Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną –

Wymagania, /A1:2005

7. PN-EN 652:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe ze

spodem na bazie korka – Wymagania

ST/B – 0.8                  ROBOTY MALARSKIE

(CPV 45442100-8

� WSTĘP

7. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

malarskich  dla  zadania: „  Remont  pomieszczeń  w  budynku  Wojewódzkiego  Inspektoratu

Weterynarii w Opolu”

8. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

9. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

budowlanych

 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

 45442100-8 Roboty malarskie

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW



Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej

specyfikacji są:

7. Farba emulsyjna akrylowa

8. Farba strukturalna na ściany wewnętrzne, 

9. Farba olejna 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami ST.

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie

środki transportu.

Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami

atmosferycznymi. 

Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak

pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH

1. Zalecenia ogólne 

 Roboty malarskie wewn ętrzne

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-

4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować  zbyt wysoka

temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. 

Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.

Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,  a  nawietrznie

malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  urządzeń  grzewczych  lub  od  przewodów

wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać  robót malarskich. Zbyt niska temperatura

podłoża może spowodować spękanie powłoki.



Powierzchnie  tynków powinny być  odpowiednio  przygotowane  a wszelkie  ubytki  powinny być

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 

Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe,  wszelkie

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

Podłoża  powinny  być  dostatecznie  mocne,  niepylące,  niekruszące  się,  bez  widocznych  rys,

spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 

Wilgotność  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi

powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po  całkowitym

zakończeniu robót poprzedzających tj.  po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży,

osadzeniu okien i drzwi. 

Drugie  malowanie  należy  wykonać  po  wykonaniu  białego  montażu  i  wyposażenia,  ułożeniu

posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 

Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

Przy  malowaniu  i  lakierowaniu  sprawdzić,  czy  są  wymagane  środki  ochrony  skóry    i  dróg

oddechowych. 

Roboty malarskie na zewn ątrz budynku:

- roboty malarskie należy wykonać na podłożach tynkowych odpowiadającym wymaganiom z punktu

„tynki  zewnętrzne”

- Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby silikatowej nie większa niż 10 %.

- Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać  po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i

instalacyjnych,

- Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  + 5o C (w ciągu doby nie może

nastąpić spadek temperatury poniżej 0o C) i nie wyższej niż 22o C.

- W czasie wykonywania robót malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych należy:

1. sprawdzić  jakość  materiałów  malarskich  (materiały  zgodne  z  odpowiednimi  normami  lub

świadectwami dopuszczenia)

2. sprawdzić wilgotność przygotowanego podłoża pod malowanie

3. sprawdzić stopień i jakość wykonania tynków

4. sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich

4.1. Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:

-gładkie  i  równe  tzn.  bez  „raków”  betonowych,  zacieków  zaprawy,  lub  mleczka  cementowego,

kawern

-dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się,

bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień.

-czyste, tzn.  bez plam, zatłuszczeń  i  innych zanieczyszczeń  (w razie potrzeby należy je usunąć

szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać wodą).

-dostatecznie suche.



-na chłonnych podłożach zastosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną w stosunku 1:3

– 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Powierzchnie

chłonne  można  też  gruntować  emulsyjnymi  farbami  podkładowymi  ograniczającymi  chłonność

podłoży (np. UNICRYL)     

Wymagania odnośnie powłok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:

� powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na

tarcie  na sucho i  na  szorowanie,  także na reemulgację.  Powinny dawać  aksamitno – matowy

wygląd pomalowanej powierzchni.

� nie  powinny mieć  uszkodzeń.  Powinny  być  bez smug,  prześwitów,  plam i  śladów pędzla.  Nie

dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych

łączeń i poprawek.

� nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

� barwy powłok muszą być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem

producenta farb.

� legalizacyjna  farba  organiczna  produkowana  na  bazie  emulsji  żywicy  silikonowej.  Tworzy

wodoodporną  powłokę  o  bardzo  dużej  paroprzepuszczalności.  Wykazuje  dużą  odporność  na

wpływy środowiska. Zabezpiecza przed wykwitami na powierzchni tynku. Skuteczna i bardzo łatwa

w zastosowaniu.

2. Zakres robót przygotowawczych 

j) Przygotowanie powierzchni:

(cc)Powierzchnie  należy  przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek  zaprawy,

zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne

uszkodzenia wypełnić.

3. Zakres robót zasadniczych 

Podłoże  należy zagruntować  zgodnie  z instrukcją  producenta farby.  Po ok. 2 godzinach

nakładać  2  warstwę  farby,  a  po  wyschnięciu  nakładać  3  warstwę.  Gruntować  podłoże

nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.

� KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALAR SKICH

1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.  Kontrole i badania laboratoryjne

� Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów

podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub

Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie



wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

� Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

3.  Badania jako ści robót w czasie budowy

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych

dla materiałów i systemów technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:

8. Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-10100.

powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  mechanicznych  (kurz,

zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

9. Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona           i odpowiadać

próbie  na  wsiąkliwość  wg  normy PN-69/B-10280  oraz  nie  powinna  wykazywać  prześwitów  i

miejsc  nie  pokrytych  podkładem.  Na  powierzchni  zagruntowanej  nie  powinny  być  widoczne

pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

10. Sprawdzanie powłok:

(dd)Powłoki  powinny być  równomierne,  bez prześwitów,  pokrywać  podłoże  lub  podkład,  nie

wykazywać  odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów

pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej

powierzchni

(ee)Barwa  powłok  powinna  być  zgodna  z  wzorcem  uzgodnionym  między  Wykonawcą  a

Inspektorem nadzoru oraz powinna być  jednolita,  bez uwydatniających się poprawek lub

połączeń o różnym odcieniu i natężeniu

(ff) Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

(gg)Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 

(hh)Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub

półmatowe. 

(ii) Wszystkie powłoki  z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać  próbę  na wycieranie,

zarysowanie, zmywanie, przyczepność.

� WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  0.0  „Wymagania

ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

� powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich

� ODBIÓR ROBÓT

��Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".

��Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano

– Montażowych

	�Celem odbioru jest  protokolarne dokonanie  finalnej  oceny rzeczywistego wykonania  robót  w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


�Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

��Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).


�Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

(jj) Dokumentacja powykonawcza 

(kk)Dziennik Budowy 

(ll) Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

(mm)Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

(nn)Protokoły odbiorów częściowych

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy

uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie

da wynik ujemny, całość robót lub ich część  należy uznać  za niezgodne z wymaganiami

norm.  Roboty  nieodebrane  należy  wykonać  powtórnie  i  po  prawidłowym  ich  wykonaniu

przedstawić do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

6. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

7. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych. 

8.  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


